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DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CEMENTO EN MORTEROS

Y HORMIGONES ENDURECIDOS

Joaquin PORRERO'

RESUMEN

Se dan datos practicos respecto a las posibilidades de

uta determinacion en las obras naciona/es, basandose en

los ensayos realizados en el IDIEM.

EI procedimiento ana/ftico empleado es el de 10 silice

soluble.

Se indica '0 influencia de las variables cementa )' arido

sobre '0 precision, y 58 dan Instrucciones para 10 toma de

muestras.

INTRODUCCION

EI poder averiguar la cantidad de cemento que se empleo en la ejecue Ien

de obras que ya estan endurecidas, es de gran interes cuando se hacen e ierto

tipo de estudios y cuando se quiere e steblecer Ii se cumplieron los acuerdos 0

condiciones esdpulad05 para su ejecue len,

Esta determinacion e s bastante comp leja y de una exae ritud solo relativa.

LOl procedimientos apropiados y mas seguros que par a ello existen, Ie basan

en de term inae ione s quimical directas; pero los componentes del cemento, tal

como los determina e l analisis quimico, son los mismos que aparecen en mayor

o menor cantidad en los aridos usuales, de aqu] las dificultades indicadas.

En e l IDIEM se emplea provisionalmente" e l metodo de la s Il ic e soluble

que e s e l procedimiento mas generalmente usado y ecnoc Idc. Este metodo se

basa en determinar e l contenido de s Il ice soluble de una muestra de la obra,

'Seccl6n Inveula.cl6n Qulmlc. IDIEM.
·Actu.lmente eet' Inlel.do el eecudlo de ouo, procedlmlento. con 10. que .e esper. obtener mayor .e

aurid.d en 10. re.ulladoa.



180 REVISTA DEL IDIEM yol. 1. DI 3. dlciembre 1962

silice que en 'general proviene casi totalmente del cemento empleado, y con

este valor se calcula la cantidad de cemento presente.

Este caleulo nos da el porcentaje de cemento en peso (kg de cemento por

cada 100 kg de hormigon 0 mortero); para calcular los kg de cemento por cada

m3 de hormigon, es preciso ademds determinar .la densidad de la muestra.

Por su natutaleza, estas determinaciones (silice soluble y densidad) no

pueden hacerse con gran precision, 10 que se traduce en un pequefio error que

hace que la dos ificac ien caiculada pueda ser unos kg mayor 0 Menor que Ia

real.

Ademas de este error de ensayo, que en realidad es pequefio , pueden co

meterse en el calculo otros de magnitud mucho mayor debido a los siguientes
hechos:

LOS ARIDOS

El contenido en silice soluble de los agregados perre os del horm igdn 0

mortero, es variable y puede ser considerable. Para eliminar 0 aminorar e s te

error, es necesario determinar la silice soluble de los aridos empleados, para

10 que hay que disponer de muestras de los mismos.

En el caso particular del IDIEM, s e solicitan s is ee maricame nre muestras

de los aridos empleados (ripio y arena) y se determina s u s Il ic e soluble.

Hlasta el momenta actual todas las muestras de aridos ensayadas en el

IDIEM, dieron contenidos en s Il ic e soluble muy pr&ximos a 0,8 %. Este valor

es el que empleamos cuando no es posible disponer de muestras de los aridos

para hacer la determinacion d ire cta , Sin embargo, tal vaior de 0,8 % no puede
tomarse como seguro en todos los casos, ya que el mime ro de muestras de ari

dos ensayados hasta ahora es pe quefio y dista mucho de comprender a todos

los empleados en el pais.

EL CEMENTO

El contenido de s Hic e soluble del cemento es muy diferente para los dis

tintos tipos y marcas.

En los cuatro cementos nacionales de mas uso, que expresamos por Ie

tras, se encontraron los siguientes valores medios:

Cemento a) 21,96 % de silke soluble
.. b) 19,20 .. ..

.. c) 17,50 .. ..

.. d) 16,34 .. ..
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Los valores del contenido maximo y mlnimo de sHice soluble encontrados

en estos cuatro cementos, son 22,30 % y 14,73 % respectivamente. Si se hace

eLcalculo de la dositicadon de cemento con estos dos valores, se encuentra

un., dite_rencia de 53 % (53 kg por cada 100 kg de cemento). EI error, ccns l

derando un valor medio, e s de ± 26 oro.

Por 10 tanto, si se de sc onoc e f'1 tipo de ce me nto empleado, la imprecision
en e I resultado puede ser de tal magnitud que hace que este no tenga valor

practico. Es pues necesario saber e l tipo de cemento que se uso en la obra.

En e l IDIEM se hacen sistematicamente y cada c Ieeto tiempo derermina

c ione s de la sHice soluble de los cementos nacionales de mas uso.

Aunque no e s frecuente, las fabricas pueden cambiar e l tipo de cemento

que producen, y ade ma s , aun dentro del mismo tipo, e I contenido de sHice so

luble puede sufrir algunos cambios debido a razones que no es del caso ana

lizar.

ASI, el cemento d), nacional, analizado en cuatro fechas distintas dio los

siguientes valores:

Octubre 1957 17,30 % de s Hic e soluble

Noviembre 1958 16,95 " "

Se ptie mbre 1960 16,34 " "

Enero 1961 14,73 " "

Es pues conveniente saber, ade mas del tipo y marca del cemento e mplea
do, la fe cha aproximada de su fabr icac ien, EI error que se puede cometer en

el cSlculo, s i no se dispone de este dato, no se puede dar como una citra ge

neral ya que cada caso requiere una interpretacion especial. A titulo de ejem
plo, diremos que para e l cemento d), antes citado, que es un caso extremo, el

error que se puede cometer e s de ± 9 %, si se hace el calculo con un valor me

d io de su contenido en sHice soluble.

En e l IDlE\{ hay datos del contenido en silice soluble de los cementos

nacionales solamente de sde hace cuatro anos; para obras anteriores a esta

fecha no se sabe con exactitud e l error que se puede cometer al considerar pa

ra cada eipo de cemento un contenido de sfllce soluble que se supone medio.

De los datos de algunos analisis de cemento, se deduce que los cambios

en e l contenido de s Hie e soluble en fechas anteriores a estos euatee ultimos

afios , fueron pequefios y de ahl suponemos que el error que se cometa no 80-

brepasara el 10 %; sin embargo, para algun tipo de cemento que se considera

que permanec Ie mas estable, la precision puede ser bastante mayor.
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LA MUESTRA

La dos ifica c ien de cemento,determinada con mayor 0 me nor precision, se

refiere exclusivamente a la muestra recibida en el laboratorio; si no fue toma

da en las condiciones adecuadas, el valor que se obtenga con ella puede ca

recer de significado.
En la muestra deben considerarse: el ta mafio de cada testigo, el niime ro

de estos y el lugar de donde s e toman.

Si suponemos la obra totalmente homogenea , quedara representada por un

solo testigo 0 troz o de ella suficientemente grande. Si es muy pe que fio , la pro

porc icn entre la parte perre a y el cementa puede ser muy distinta de la real,

ya que en su c ompos ic ion puede influir el que los granos de arido mas grue

sos queden adheridos a la obra 0 al testigo; un caso extrema s e r ia to mar co

mo testigo una sola piedra en la que en ningiin caso se podr ia encontrar c e-

mento.

Es pues necesario que el trozo de obra que constituye el testigo sea de

un ta mafio suficientemente grande.
Para el tipo de horm ig on usual en el pais (ta mafio maximo del arido 5. cm),

el testigo no debe ser inferior a los 6 kg; si el tamafio maximo del addu es

mayor que el usual, la cantidad de bera ser mayor. Para los morteros corrien

tes bastan testigos de unos 2 kg.
Este testigo de por 10 menos 6 kg, debe provenir de un solo bloque, bien

que durante la extracc ion pudo haber sido partido, en cuyo caso hay que evi

tar que haya perd ida alguna del material que c ons t ituye el bloque primitivo.
Tampoco los trozos del testigo pueden quedar muy reducidos ya que con

ellos hay que determinar ade mas la densidad del material, cuyo volumen se

mide por el agua que desplaza. En ningun casu dichos trozos deben ser me

nores de 5x5xl0 cm y siempre deben ir ac ompafiad os del polvo 0 esquirlas
que se hayan desprendido en la extracc ion .

En los hormigones que se llevan ensayados en el IDIEM, la densidad me

dia es 2,34 kg/ dm3 y la densidad mas frecuente es proxima a esta cifra, pero

ta mb ien se han encontrado valores tan extremos como 2,02 kg/dm3 y 2,52 kg/
dm3• Esto significa que el error que se podr ia cometer por no saber la densi

dad del horm ig Sn podria llegar a :t 14 % tomando la media de los valores extre

mos, y a + 18 % tomando la densidad mas frecuente. Un error de una d ec Ima

eo la determinacion de la densidad, se traduce en + 4 % en la dos ificac ien

calculada.

En una misma obra pueden ser empleadas varias clases de hormigon 0 de

mortero, por ejemplo los que constituyen cada una de las partes como pilares,
losas, e srue os , etc. La muestra tomada debe referirse, logicamente.la una sola
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de estas clases de material, ya que una muestra media que las comprenda a
, "

todas no tiene significado.
Dentro de una misma c la se de hormig6n 0 de mortero el material no es

homog ene o r Al hormigonar se establecen diferencias ta nto dentro de una mis

ma cae hada como entre las distintas cachadas, diferencias cuya magnitud de

pende del cuidado con que se realiza e l trabajo.
Las diferencias entre cachadas pueden ser notables. Debido .a l poco cui

dado en Ia dos Ificac Idn, a I cambio del grupo de obreros, al uso de una nueva

partida de aridos, a Ia heterogeneidad de estos, e rc ,; entre partes de hormigon
o monero de una misma c la s e , alejadas entre si, e s frecuente encontrar apre

ciables diferencias en e l conte nid o de cemento.

Debido a esto, un testigo solo da seguridad respecto al material de que

ests. constituido el mismo. Para una mayor probabilidad de que la cifra del en

sayo coincida aproximadamente con la real de la dos ificac idn empleada, la

muestra debe constar de mas de un testigo. Como valor final se toma la media

de todos ellos.

EI mimero de testigos que se deben tomar depende del tamafio de la obra,
de la c Ia s e de esta (estructuras delgadas, hormig on en masa, etc.) y del cui

dado que se tuvo en la e je c uc icn, Una regia aproximada y general 'pa'ra lo� ca-

50S normales, e s tomar un testigo por cada m3 en obras de horm ig on armado

relativamentedelgadas,en estructuras finas (como paredes de tubos, etc.), en

morrer os y en elementos prefabricados. Dos testigos por cada tres m3 en e l

ca s o de obras gruesas de horm igon armado y pe que fia s obras de horm ig on en

masa y un testigo por cada tres m3 en e l caso de grandes obras de hormig6n
en masa (diques, represas, e rc. ); en todo caso deben tomarse como minimo dos

testigos cualesquiera que sean e l tipo y tamafio de Ia obra ,

En e I caso de obras que se sabe que e sran ejecutadas con muy poco cui

dado 0 de las que se sospecha falta de homogeneidad (por defectos 0 fallas),
e l mimero de testigos debe ser mayor que e l establecido antes, debiendo to

marse en los casas extremos hasta e I doble del mimero indicado. Tambien a

ve c e s e s conve nie nte tomar testigos aislados de alguna parte de la estructura

que sea especialmente sospechosa: estos testigos no se utilizaran para obte

ner e I valor medio de la dosificaci6n.

Las partes de donde se deben ex traer los testigos, en rigor debieran s e r

elegidas s e gfin las leyes del azar, pero esto pocas veces es posible; en todo

caso se proc urara que por 10 menos c orre spondan a partes de la e strucrura que

s e supongan hormigonadas en diferentes fechas.

Los testigos tomados deben llegar al laboratorio separados entre si y de

bidamente identificados. AIH se procedera a mezclarlos en forma conve nie n

te y se extraera una muestra media, que es la que se ensaya; 0 bien se pro-
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cedera , s i es necesario 0 s i aSl se plde , a ·ensayar cada uno de los testigos
por separados ca lculjindose de spue s 1a media de los va lore s obtenidos. Este

ultimo procedimiento da informacion adiciona1, muchas veces muy valiosa,'
respecto a 1a homogene Idad de 1a obra y a1 cuidado con que se ejecurd, as!

como respeeto a si e1 mimere de muestras que se tomo es sufieiente para ase

gurar con cierta probabHldad que el valor medio encontrado corresponde a1

real.

COMENTARIOS

Vemos pue s , que un testigo unieo, aislado, como es irecuente que se to

me eo la obra , puede dar un valor informativo aproximado, pero en ningun caso

(sobre todo si la caotidad de material a que representa es grande) se puede
eonsiderar como representativo de la dos ificac ion media empleada.

En cada easo, es necesario estudiar previamente la informacion que se

puede obtener de esta determinacion, que es larga y eostosa tanto respecto a

la toma de muesua como a su preparac ion , ensayo y c a lc ulo, Este estudio per

mite a veces de se artar el ensayo por imit i}, si la precision posible esta por

debajo de 1a requerida.
Como se desprende de los errores detallados en cada caso, a veces estos

se suman; en todo caso al error maximo pos ib le total hay que afiadir siempre
± 3 % debido al error propio del ensayo.

DETERMINA TION OF CEMENT CONTENT OF HARDENED

MORTAR AND CONCRETE SAMPLES

SUMMARY:

Values are given derived from tests made at IDIEM, for the determination

of cement content from samples of hardened mortar or concrete.

The influences of Chilean cement and aggregates qualities on the pre

cision of the results are briefly discussed and some recomendations are given
for taking the samples.




