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Recomendaciones para establecer la
calidad del horrnigon en estructuras

terminadas.
PETERSON, N. Recommendations
for estimation of quality of con

crete in finished structures. Mate
riawx et constructions, vol. 4, nO 24

(noviembre diciembre 1971),
pp. 379- 398.

Es esta una proposicion emanada de un

comite conjunto de CEB, CIB, FIP Y RILEM

sobre Control estadlstico de fa caUdad del

hormigon, del cual forma parte el autor, y

que constituye uno de los puntos sobre los

que el comite debe pronunciarse. En la etapa
actual tiene un caracter de guia u orienta
cion para los ingenieros que necesiten esti
mar la calidad del hormig6n de estructuras

construidas.
Se hace ver que su aplicacion corresponde

a los casos en que las resistencias de las
muestras tomadas durante la construccion
han sido bajas, en que no se tomaron rnues

tras, en que la estructura terminada presenta

daiios 0 ha sido expuesta a influencias que
puedan haberla debilitado, en que se preten
de dar a la estructura un destino diferente al
del proyecto original y en casos especiales,

En esta proposicion se recomienda un

procedimiento de inspeccion de la estructura

que, segun sea el caso, puede comprender
hasta 14 aspectos diferentes desde solo ins

peccion visual hasta prueba con carga. Los

metodos de ensayos se dan en una tabla en

que frente a la denominacion del metodo se

seftala la propiedad que se mide y para que
sirve la informacion.

En el parrafo destinado al procedimiento
de muestreo se hacen consideraciones gene
rales sobre como dividir la estructura en

zonas de muestreo para cada uno de los
CasOI de aplicacion mencionados anterior-

mente y se indica el numero minimo de
muestras que hay que tomar y laB zonas de
donde hay que extraerlas.

En los parrafos siguientes se seiiala el tipo
y dimensiones de los testigos; los procedi
mientos para prepararlos y ensayarlos; la
evaluacion de los resultados de compresien,
y el analisis de los resultados obtenidos de
otros ensayos.

EI parrafo final de estas recomendaciones
establece el procedimiento para estimar la
calidad del hormig6n a partir de los ensayos
realizados; tal estimacion debe basarse en

consideraciones estadisticas y estara en rela
cion con algun nivel de confianza de los
resultados, previamente fijado.

Ademas de las recomendaciones en si, se

presentan en cada parrafo comentarios que
explican y fundamentan el sentido de aque
lias, incorporando algunas tablas y numero-

50S gnificos con resultados de experiencias
de diversos investigadores sobre los puntos
pertinentes.

Cierra el trabajo un apendice con el pro
cedimiento de calculo de la resistencia carac-

, .

terrsnca,

Criterios para reactores nucleares de
hormigon armado.

ACI COMMITTEE 349. Criteria for
reinforced concrete nuclear power
containment structures. Journal of
the A merican Concrete Institute.

Proceedings, vol. 69, nO 1 (enero"
1972), pp. 2-28.

Estos criterios para proyectos de reactores

nucleares se proponen como una orienta-
. ,

cion.

EI primer capitulo describe el significado
de estas estructuras y enumera los factores

que hay que considerar en el proyecto. El
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segundo da informacion especifica sobre los
procedimientos de proyecto y de calculo,
sobre factores de carga y sobre las tensiones

y las de formaciones admisibles. EI tercer

capitulo trata de los requerimientos especia
les relativos a la construccion de estructuras

nudeares, tales como ductilidad, ernpalmes,
pretension, proteccicn de la corrosion y
otros. EI cuarto capitulo se refiere a los

requisitos especiales de docurnentacion y
ensayo, tales como conservacion de los da
tos, comportamiento en la prueba de filtra
cion, inspeccion de soldaduras, etc.

Estos criterios han sido preparados por eI
Comite como resultado de 6 aiios de elabora
cion y se basan en la experiencia obtenida en

el proyecto y construccion de plantas nu

deares.

Determinacion de la cantidad de agua
y de la densidad del horrnigon fresco
por metodos nucleares.

LEPPER, H.A. Y RODG E RS, R.B.
Nuclear methods for determining
the water content and unit weight
of fresh concrete. Journal of Mate

rials, JMLSA, vol. 6, nO 4 (diciern
bre 1971) pp. 826-841.

Se estudio la aplicacion de radiacion nudear

para determinar el contenido de agua y la
densidad de los aridos y del hormigon fresco.
Para establecer la cantidad de agua presente
se irradiaron con neutrones muestras de for
ma y tamaiio estandares; en esas condiciones

;.1 hidregeno del agua frena 0 "termaliza" a

: los neutrones de alta velocidad que provie
. Den de una fuente de caudal uniforme. Se
midio el numero de neutrones termales pro
ducidos por diversas muestras de arena, ripio
y hormigon fresco y se correlaciono ese nu-

o mero con la cantidad de agua contenida por
las muestras, se encontro un alto grado de
eorrelacion para los materiales usados en esta
. .. ,

mvesngacron.
Para medir la densidad de muestras de

arena, ripio, cernento y hormigon fresco de
las mismas dimensiones, se usaron rayos
gama. Se encontro una buena correlacion
para densidades comprendidas entre 1,5 y
2,4 kg/L

Los rnetodos de radiacion nuclear son

muy promisorios para medir el contenido de

agua del horrnigon fresco, pero los resultados
seran exactos solo si los instrumentos se usan

en las mismas condiciones y forma de las
muestras y de relacion de fuente de neutro

nes y detector de muestra que aquellos para
los cuales se hizo Ja calibracion.

Influencia de la friccion de los plates
de carga en la fractura de materiales
fragiles.

FARRAR, N.S. The influence of

platen friction on the fracture of
brittle materials. Journal of Mate

rials, JMLSA, vol. 6, nO 4 (d ic ie m

b r e 1971), pp. 889- 91 O.

Se describe una interpretacion del mecanis
rna de fractura de materiales fragiles some

tidos a cornpresion uniaxial y se sugiere que
el efecto de Iriccion entre los platos y la

probeta modifica las direceiones y las magni
tudes normalmente aceptadas de las tensio
nes principales. Basandose en consideracio
nes teoricas se propone la explicacion de que
la friccion origina tensiones de traccion de

magnitud comparable a la resistencia de trae

cion del material, cuyas direeciones sugieren
una fractura por la forrnacion de conos con

base en las caras extremas de la probeta en

contacto con los platos. Segun la relacion de
esbeltez (Iongitud a diarnetro) de la probeta,
estos conos se interpenetran 0 quedan sepa
rados par una fractura lineal que une sus

vertices. Las mediciones de los angulos de
friccion estatica y los expcrimenros con ci
lindros de pequeiio diarnetro, de materiales

fragiles, confirman en general las conclusio
nes de la teoria.

Una aplicacion de estas ideas al ensayo
del hormigon indicaria que la rotura en linas
verticales de c1ivaje se debe a cargas eoncen

tradas que surgen de las partic.:ulas de aridos
cereanas a las bases, y que el aumento de
resistencia a la cornpresion que se produce
en las probetas ensayadas secas puede deber
se a la disminucion del coeficiente de frie
cion, que reduce, como consecuencia, la
tension principal de traccion.
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Resistencia a hendimicnto del horrni

gon de alta resistencia.
NETHERLANDS COMMITTEE
FOR CONCRETE RESEARCH

Splijttreksterkte van hoogwaardig
beton, CUR Informe 52 (octubre
1971) 28 pp.

EI objeto de la investigad6n descrita en este

informe era investigar la relacion entre la
resistencia a hendimiento y a la compresion
cubica de hormigones de alta resistencia
hechos con arid os rodados. Se concluyo que
se pueden correlacionar ambas, -indepen
dientemente de las variaciones de cornposi
cion, edad y condiciones de curado- por la
formula: 0h = 10 + 0.05 0c en que 0h esla
resistencia al hendimiento y 0c' a la compre
sion, ambas en kgf/cm2•

Con anterioridad se habia verificado esta

relacion para resistendas cubicas compren
didas entre 175 y 300 kgf/cm2, y en esta

investigacion resulta aparente que la formu
la puede extenderse hasta resistencias de
750 kgf/cm1•

Las formulas del CEB, a saber:

0h = 0,6 3 O� 0 0h = 9,2 - 0.056 Oc

dan, en general, resultados mas altos para la
resistencia al hendimiento. La formula pro
puesta en este informe tiene la ventaja de la

simplicidad junto con una mejor concordan
cia con los resultados experimentales.

Accion de temperaturas de hasta
3000C en cl hormigon,

SOTO, O. Memoria para optar al
titulo de Ingeniero Civil. Facultad
de Ciencias Fisicas y Mat e rn a tic as,

Universidad de Chile, Santiago, sep
tiembre 1971,86 pp.

Este trabajo se planeo con el fin de estudiar
cI efecto de temperaturas del orden de
3000C en hormigones. Se confeccionaron

prismas de hormigon de lOx lOx 30 em los

que, una vez cumplidos los 28 d ias de edad,
fueron someridos a la accion de las tempera
turas mencionadas por lapses comprendidos
entre 3 y 30 dias. A medida que se fueron

cumpliendo estes plazos se determine en los
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prismas su frccuencia de resonancia, la res is

tencia de [lexotraccicn y la resistencia a

com presion. Los resultados de los ensayos
fueron referidos a los correspondientes obte
nidos a 28 dias con curado normal. Estas

determinaciones se hicieron en hormigones
[abricados urilizando 5 cementos chilenos,
Con cada uno de los cementos aludidos se

fabricaron hormigones de dosis de 200, 300,
400 Y 450 kilos de cementa por metro

cubico.
Con posterioridad a la serie de hormigo

nes mencionada se con [ecciono otra en que
los hormigones fueron sornetidos a ciclos de
calentamicnto-en friamiento. Con el objeto
de hacer cornparaciones con los hormigones
confeccionados anteriorrnente, en est a serie

se hicieron las mismas determinaciones que
en la serie anterior.

Una de las observaciones mas importantes
que sc hicieron en los resultados de esta

invest igacion es que las resistencias de com

presion y las de flexorraccion del hormigon
exhiben una evolucion muy difercnte ante la

accion del calor: mientras la resistencia a la

com presion aurnento lcvernenre su valor 0

bien 10 conserve, la de [lexotraccion dismi

nuyo notoriamente.
No se observe que el tipo, 0 dosis de

cemento, tuviese imporrancia sobrcsaliente

en la rcsisrcncia del horrnigon a las tempera
turas utilizadas.

Esta memoria fue realizada en 101 EM Y

fue dirigida por e] profesor Moises Pineiro

F., investigador de la Seccion lnvestjgacion
de Hormigones.

Las unioncs en madera estructural.
Pcrnos y tira [ondos.

BENITO, J.L. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facul

tad de Ciencias Fisicas y Matemati

cas, Universidad de Chile, Santiago
1970, 111 pp.

La parte cr itica en el diseiio de una estructu

ra de madera es la union entre piezas. En

Chile sc conoccn muy poco las propiedades
de las uniones con especies nativas, y se

recurre, para el calculo, a inforrnaciones de

paises extranjeros.
.

Se abordo esta investigacion experimental
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en IDIEM como parte de un programa mas
extenso, en el cual se estudiaron uniones con

pernos, tirafondos, clavos, tornillos y conec

teres, con. el fin de obtener datos sobre los

valores de resistencia que deben ernplearse
en estes tipos de union y sobre los detalles
de diseno,

Los tirafondos no se usan en Chile como

elementos de union estructural, debido a su

dificil colocacion. En cambio los pernos se

usan mucho, debido a la facilidad de coloca
cion y de recuperacion en caso de estrucru

ras provision ales.
Con respecto a ambos elementos se estu

dio la intluencia del diamerro, de la profun
didad de penetracion, de la posicion con

respecto a las piezas y de la densidad de la
madera.

Con los resultados obtenidos se prepara
ron abacos y tablas. que presentan los valo
res en una forma practica y facil de manejar,

Esta memoria se realize en IDIEM y fue

guiada por eI profesor Vicente A. Perez G.

Resumen del autor

Estudio experimental de la adherencia
entre mortero y ladrillos. Puesta a

punto de un procedimiento para de
terminar la resistencia de cizalle de la
union entre mortero y ladrillo en mu

ros de construcciones terminadas.
LARRAIN, C. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil. Facul
tad de Ci£ncias Fisicas y Ma t e m a

tic as, Universidad de Chile, Santia

go, agosto 1971,87 pp.
A traves de este estudio se trato de

averiguar experimentalmente si era Iac tiblc
determinar la resistencia de adherencia de las
juntas de albafiilcr ia en los rnuros rerrniua
dos. Para conseguir estc objetivn se prep;lra
ron probetas de albafiiler ia incluyendo jun
tas, para dcterminar tantu su adherencia por
cizallc como por trace ion direcra,

La solicitacion de traccion directa se pue
de obtener pegando una probers constitu
ida por dos ladrillos y su respective junta, .t

placas de accro mediante resina epoxica. Las

placas, a su vel. esnin unidas a barras de
accro que puedcn tomarse facilmcllte por

una maquina de ensayo para producir la
solicitacion de traccion. Esta probeta puede
obtcncrse e xtrayendola de un muro termina
do. mediante un taladro con broca de dia
manteo

La determinacion de la reistencia de adhe
rencia por traccion tiene e I interes de ser

mucho mas simple y segura que 101 de cizalle

para el casu de muros ya terrninados, incluso
de construcciones en servicio.

Se determine la correlacion existente en

tre las adhercncias par cizalle y por traccion
directa. Con eI fin de dcfinirla can la mayor
c1aridad pusible, y determinar la intluencia
que pudieran tener sobre ella diversos para
metros. se fabricaron probetas utilizando dos

tipos diferentes de ladrillos hechos a mano, 2
dosis cemento-arena. 3 tipos de cementa y 3
t ipos de arena. Las diversas probetas compa
fieras se manruvieron en cl ambience del
laboratorio y se ensayaron a 7 d ias.

La conclusion mas importante del trabajo
es que hubo una buena correlacion entre los
resultados de adherencia por cizalle y por
traccion, Esto permite utilizar 101 determina
cion de adherencia por traccion para definir
101 resistencia de juntas de pega de albafiiler ia
en construcciones terruinadas, especialmente
en los casus de viviendas daiiadas pur sismos
y en estudios sobre comportamiento estruc

tural de alba,iileria con nuevos diserios no

definidos en las normas.

Este trabajo se realiz/. en IlJlEM y fue
dirigido por eI profesur Moiscs Pineiro F.

investig.1dor de la Seccion lnvcstigacion de
Hormigunes.

Guia para el lIS0 de aditivos en cl
hormigon.

ACI COMMITTEE 212. Guide for
use of admixture in concrete.

Journal of t li e A merican Concrete
Institute. Pro c e e dino s, vol. 68, nO 9

(septiembre 1971), pp. 646-676.
Esta gu ia esboza los objetivos () propositos
que cumplcn Ius adit ivos y los factores que
hay qllc tener en cuenta cuando sc rccurre ;1

elias.

r:� los dos primcros capftulos sc da infor
macron general sobre la clusificacion, las
especificaciones rvlat ivas a los aditivus y
sobre Ius equipos para prcparucion y ITIC/cla-
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do de ellos. Los rest antes capitulos, del 3 al

7, se refieren especfficamente a cada una de
las distintas c1ases de aditivos, a saber. inc or

poradores de aire, aceleradores, reductores
de agua y controladores de fraguado. aditi
VOl minerales pulvcrulenros, y aditivos mis
eelaneos, Entre estos ultimos se incluyen los

gasificadores. expandidores, colorantes,
floeuladores, mejoradores de adhcrencia,

fungicidas, germicidas, insecricidas, impcr
meabilizadores, reductorcs de la reaccion

aIeali-agregado, e inhibidores de corrosion.
Para cada una de las clascs se describen

los efeetos; las aplicaciones; los criterios de
evaluacion y seleccion: el mczclado, uso y
almaeenarnicnto; la dosi ficacion del horrni

gOn; los factores que afectan su comporta
miento, y el control del horrnigon.

Se agrega una lista de referencias de 130

titulos, que correspond en a las pubjic ac ioncs

que el Comito consulto para elaborar est ..

,

gula.
E.G.G.

Elementos de construccion con hormi

gones de polimeros.
DAVYDOV, S.S.; MOSCANSKI]. N.A.:

PATUROEV, V.V .• Y CEBANENKO, A.

Elements de construction en b e t o n s

de polymeres. Materiau x e t cons

tructions, vol. 5, nO 26 (m arzo-abril

1972), pp. 99-104.

Los hormigones de polimeros son rnezclas
hechas con resinas sintcticas y granulados
mas 0 menos fines, quimicamente estables.

SegUn su emplco pueden usarse en ellos
distintas resinas: epo xicas, poliesteres, [e
nol-formaldehidos, furanicas, carbarnidas, y
otras, Su peso puede hacerse variar, segun los

granulados empleados, desde 300 hasta 4000

kg/m3. Las propiedades de estos hormigones
dependcn de las resinas de que est an hcchos:
aSI los de poliesrer son suficienterncnte esta

bles en medios oxidantes y clorados, no en

medios alealinos y adcmas, son fUUy defor
mables; los de epoxicos son muy esrablcs,
excepto en medics oxidantes, y muy poco
deformables, pero son todavla muy caros:

los de fenol-formaldehidos son bastante es

tables, excepto en medios akalinos, pero
tienen resistencia rclativamente debil: los de
carbamidas son baratos y est abIes en medills

debilmentc acidos, y los de resinas furanicas
tienen estahilidad quimica total, resistencia

muy alta y [luencia muy pequefia.
En este trabajo se describen ejemplos de

ut ilizacion de hormigones de polimeros en la
Union Sovierica, en aplicaciones industriales
en que las propiedades [isico=mecanicas y la
estabilidad quimica de los polimeros juegan
un papel preponderante. Algunas considera
ciones sobre las propiedades y las ventajas
principales anteccden a la prcsentacion de
mctodos practices para determinar la resis
tencia y la deforrnacion de estes hormigones
sometidos a cargas de larga duracion.

Los autores proponen una solucion basa
da en el uso de estados limites para el

problema senalado. La elaboracion de los

diagramas de estados [imites perrnite expre
sar la rcsistencia de los hormigones en fun
cion de la temperatura y del tiernpo con

suficiente precision para aplicaciones prac
tic as. En esta forma se puede establecer la

capacidad portante de los hormigones de

polimeros, no solo con respecto al primer
est ado ){mite, que cs la resisrencia, sino

tambien en Iuncion del segundo. que es el de
la deforrnacion. EI rnerodo propuesto se ha

podido extender al calculo de cstructuras de

horrnigon de polimcros armado.
E.G.G.

Resistcncia sismica de conjunto viga
columna de hormigon prctcnsado,

BLAKELEY. R.W.G. Y PARK, R.

Seismic resistance of prestressed
concrete beam-column assemblies.

[o u rn al of tire A merican Concrete
Institute. Proceedings, vol. 68, nO 9

(septiembre 1971). pp. 677--692.

Se hicieron cuatro ensayos de modelos de
tamafio natural viga-columna de horrnigon
pretcnsado a Ius cuales se aplico eargas deli
cas alternadas de gran intensidad.

Esta serie de ensayos mostro que las
estructuras aporticadas pretensadas pueden
resistir sismos moderados sin dano estruc

tur al y rnantenerse en pie bajo terrernotos

fu('rtes, aunque en este casu se produzcan
danos.

Los resultados de los ensayos indicaron

que:
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1. La disipacion de energia es relativa
mente pequeiia antes de que eI hormigon
comience a fallar por aplastarniento, pero es

bien importante una vcz que aquel ha ocurri
do. Hace [alta un analisis din:imico para
decidir si est a reserva de energia es necesaria

bajo terremutos luerres y para obtener la
real exigencia de ductilidad de las piezas.

2. En las piezas de horrnigon prerensado
pueden desarrollarse grandes deformaciones
pcst=clast icas, aunque la arrnadura trans

versal tenga solo la cuantia exigida por las
normas de hormigon pretensado para absor
ber eI esfuerzo cortante. Pareccn exageradas
las exigencias de la norma SEAOC de un

zunchado fuerte de las colurnnas para darles
ductilidad, a 10 menos Pdra las condiciones

de est as experiencias,
3. Se produce una reducci6n sustancial de

rigidez cuando las piezas de horrnigon pre·
tensado se someten a cargas ciclicas de gran
intensidad.

4. Se recomienda que se usen ductos de
metal corrugado para el postensado de cables
en conjuntos viga-columna. para minirnizar
las fallas de adherencia entre los ductos y la
columna.

5. Las juntas de mortero en secciones
crfticas entre elementos de porticos de hor

mig(JIl pretcnsado pueden funcionar satisfac
toriamcnte bajo cargas sisrnicas.

E.G.




