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RESUMEN

Se trata cle clar una vision general sobre los re/ractorios,
resaltanclo 10 importancia que estos tienen en los pro

cesos inclustria les,
Tiene una seguncla parte qua ampUa Con un coso

practico las icleas eKpuestas e inclico como se proceclio
a 10 e/accion cia un re/ractario para un horno cle sulluro

soclico.

INTRODUCCION

En la mayorfa de las industrias - porque son la mayoda las que necesitan de

cualquiera de las variadas manifestaciones de la energia tlhmica - hay un ele

mento auxiliar de la producc idn, en algunos casos tan importante como la ma

teria prima, al que hasta hace muy poco no se valoro como corresponde: es e l

material refractario.

Los materiales refractarios permiten los procesos indusuiales, participan
en ellos y pueden ser un factor importante en su rentabilidad.

Cada vez se van racionalizando y aprovechando mas los procesos indus

triales, empujados por e l desarrollo ee cnemie o competitivo de todas las nacio

ne s , Paralelamente se va exigiendo a cada una de las fases del proceso una

productividad mayor y para ello hay que reducir al minimo los tiempos muertos

dedicados a re parac idn 0 recambio de los medios auxiliares. Por tanto, se deben

imponer a estos unas exigencias de ca Ildad muy severas. Los materiales re

fractarios, como elementos auxiliares de la maxima importaneia, tambien evolu

cionan de acuerdo con estas ex igenc ias ,

Hace alglin tiempo los materiales refractarios moldeados solo se conocian

como una especie de tierras, eo el mejor de los casos ceramicas, que revistien

do los hornos hac Ian posible que se pudieran alcanzar en ellos las tempera
turas requeridas por el proceso indusuial. EI desarrollo de las grandes indus-
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trias siderUrgica y quimica implico uo e s eud io mas amplio de los materiales re

fractados. Los antiguos productos nacidos de las arcillas cersmicas siguen
e mp le andos e , pero la e spee ie llaac ion de las funciones hizo surgir una vasta ga

ma de refractarios que cubre un amplio capitulo de la ingenieria quimica.
Es cre enc ia un tanto generalizada que a los materiales refractarios sola

mente debe exigirseles que resistan las temperaturas que demanda e l proceso

industrial en que intervienen, y por e s ro es frecuente que el usuario a l hacer

Ia elecci6n del refractario s o lame nre tenga en c ue nta e s ta cualidad (que gene

ra Ime nte se denomina refractariedad). Sin embargo, si partimos de la base e v i

de nte de que queremos que e l refractario sea 10 mRs duradero posible, nece s l

tamos tener pre se nte s ie mpre , al elegirlo, todo e l proceso en e l que interviene

como tal refractario. Asi, como material de c ons eruc c ion que e s , ests sometido

a unas solicitaciones me c a nic a s que dependen de Ia naturaleza de la construe

cion y que por 10 tanto deben ser consideradas a Ia temperatura de trabajo. Tam

bien debemos considerar la inrerac c idn con el refractario de las materias rra

tadas en e l proceso de fabr ic ac ion : en e s te punto, solamente Ia e xper ime nra

cion s ue le dar una norma definitiva. Por ultimo es necesario hacer un estudio

eco ndm ic o conjugando los costos del material refractario, la productividad per

dida por los paros por cambios del revestimiento, los tiempos improductivos en

e l calentamiento y enfriamiento de Ia nueva masa refractaria, el costo de las

calorias desperdiciadas en ese calentamiento, etc.

Las caracteristicas que en sus catalogos dan los fabricantes para sus pro

ductos, e s ra n encaminadas a que e l usuario haga una buena e Iec c ion. Gene

ra Ime nte se dan de acuerdo con las normas e s rab le c idas por los diferentes pa I

ses (DIN, UNE, ASTM, AFNOR, etc), que si bien se diferencian en cuanto a

los procedimientos de ensayo y en el significado cuantitativo de los resultados,
casi toda s coinciden en las cualidades a apreciar. Son estas de varios tipos:
1) Las que dan or ie ntac ion sobre Ia refractariedad, como son el punto de fusion,
Ia resistencia bajo carga en caliente, etc. 2) Las que indican sus caracteris

ricas me c anica s , como resistencias en frio, resistencia a los cambios bruscos

de temperatura 0 desgarramiento termico, etc. 3) Las que permiten,de a Ig irna rna

nera, e l conocimiento de la estructura interna, como son la porosidad, la con

trac c ion y d ilarac Ion permanente, e l peso e s pe c If ic o real y apare nre , etc. Y 4)
Las que permiten apreciar su comportamiento quimico, como c ompos Ic ion qui
mica y resistencia a materias solidas y liquidas a elevada temperatura.

Las ya mencionadas normas dan ramb ien indices de calidad y or ie ntac idn

encaminados a una e lecc idn conveniente considerando todas las caracteristicas.

Los materiales refractados fueron primeramente meras sustancias refrac

tarias como arenas arcillosas, las celebres dinas, pizarras, e ec ,; que se em

pleaban en su estado nacural 0 bien con muy pequeiia cantidad de aglomerantes,
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pero sin c occ ion, Aun hoy se emplean en algunos hornos de cubilote revesti

mientos de dovelas hechas de piedras cuardticas, can resultados eaee lente s ,

Se siguio de spues can los productos cocidos de tipos sHico-aluminoso consti

ru id os principalmente par arcillas refractarias, q'ue se fabricaban sin ma. que

cocerlas y sin ad ic Idn alguna de sustancias prev iamente cocidas. Cuando se

hizo esta ad ic ion s e llego a la fabricacion de los ladrillos denominados de

chamota.

Los ladrillos de chamota abrieron una tecnica mas compleja en la fabrica

cion de los materiales refractarios. Se via que la presion con que fuesen mol

deadas las diferentes formas, los tamafios de grano y su distribucion cuantita

t iva en la mezcla, la humedad can que fue s e amasada la pasta, e ec ,; rle nea

gran influencia en las cualidades de los refractarios. Esta comprobacion mod

vo el empleo de controles de graoulometrlas y humedades y de prensas hidrau

licas de gran pote nc ia , eo Ia tecoica de la fabr ic ac idn,

Los ya menciooados excelentes resultados de las piedras cuardticas, co

mo revesdmiento de los hornos de fund lc ien, estimularon e l estudio de la 51-

lice como material refractario, y prosiguiendo e s te camino se llego a la fabri

c ac ien de ladrillos de silice que, para diferenciarlos de los chamota, se co

menzaron a llamar acidos. Evidentemente la silice, (SiOI), maoifiesta su ca

racter acido cuando estos materiales refractarios reaccionao eo el curso del

proceso en que se ven implicados. Esta reacci6n y sus consecuencias limitao

e l uso de este t ipo de material. Ademas Ia presencia del silicio eo algunos pro

cesos me ea lurg ic os es indispensable.
Al ser tenido en cuenta e l carac eer quim ic o de las interacciones del mate

rial re frac rar io y el del proceso industrial, se buscaron ma tecia le s que fueseo

ba s ico s , Se llego a s i a c ubr ir la gama de las posibilidades de reacc idn, segun
la na tura le za quimica de la materia del proceso industrial, 10 que perm ire e s

coger e I material refractario adecuado a cada caso. En la Inve s rigac idn de sus

tancias refractarias ne utras y bas lc as , se crearon refractarios coo cootenido

de alumina mas elevado, procedentes de sustancias que tuviesen esos altos

contenidos en alumina, como la bauxita, la sHimanita etc; tambien se enr ique
c ieron los tipos de refractarios normales de chamota con la ad ic ion de alumina

pura obtenida de las baux ;tas. La tendencia en este sentido es obtener uo coo

tenido elevado de mullita, forma cr is ta.logrjific a de la c omb inac ion s Hice-ahi

mina que presenta e xce le nte s caractedsticas refractarias.

Para completar, desde el punto de vista quimico, la gama de refractarios,
se estudiaron oxidos refractarios y se fabricaron los refractarios que en algu
nos paises aun denominan e s pec ia le s y que estan hechos a base de cromita,
magnesita, carburo de silicio, silicato y oxido de zirconio,etc.

Junto al estudio de estos nuevos refractarios ae me joraron los medias y
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e l procedimiento de fabr icac idn de los ya conocidos, ob te n ie nd os e caracteris

ticas mas especializadas y adaptadas a las demandas de los ta mb ie n cada dia

mas especializados procesos industriales. En la actualidad se fabrican re Irac -

tarios especificos para gran mime r o de industrias, como la del vidrio, la meta

hirg ic a , la del c e me nro , la quimica,etc., y cuanto mas especializada sea su fa

bricac ion mejor sera su rendimiento.

No son ajenos al campo del refractario los descubrimientos atomic os yes

paciales, los cuales tamh ;':;n demandaron a esta industria productos que per m i

tiesen su desarrollo. Se ')ondio satisfactoriamente a estas demandas al crear

las aleaciones me ta l ic a s de alta refractariedad, los "cermets" y los refracta

rios s uperligeros.
En e s ta e s pe c ie de rapida vision del campo del refractario no pretendemos

orra cosa que destacar e l importante pape I que e l refractario desempeiia en la

industria, esbozar ideas que muevan a los tecnicos a I estudio concreto del c a

so en que ellos se yean envueltos y estimular una c o laborac Ion entre e l us ua

rio y e l fabricante de refractarios, que permitiendo e l conocimiento de las ne -

cesidades mutua s , le s lleve a beneficios ta mb ie n mutuos.

En Ia experiencia del a uror , como refractarista, hay un caso que bien pu

diera servir como ejemplo de como se debe proceder en casos en que Ia escasa

literatura tc�cnica sobre refractarios no da ninguna or ie nrac ion para e le g ir e l

apropiado.
Se rrara ba de una empresa dedicada a la Iabr ic ac ion de productos quimi

cos. En sus hornos rotativos pe r iod ic o s de ob re nc ion de s u lfuro s od ic o , e l ma

terial refractario no duraba el tiempo minimo que hiciese rentable Ia operaci6n.
Se achacaba a mala c a l id id del re frac tar io ; pero, de s pue s de e s tud iar e l caso,

se pudo de mos trar que resultaba adecuado emplear otro refractario que conside

rado aisladamente tenia unas caracteristicas inferiores y, por tanto de menor

precio. Paso a exponer el caso.

EI proceso de pr od uc c ion de sulfuro s od ic o e s ra basado en la red uc c ion

del sulfato s od ic o con carbon a temperatura de 850 a l.OOOQC.

En e s te proceso - considerando solamente aquellas reacciones que puedan
tener influenc ia en Ia d ur ac i on del refractario - generalmente s e aiiade mas car

bon del necesario para p o d e r llevar a cabo una reducci6n total, con 10 cual se

introduce en e l proceso la re acc ion de equilibrio:

A la temperatura de 1.000QC el equilibrio se e s rab le c e con una proporc icn

de:

CO de 6 a 0,34 "'0
2

ro de 94 a 99,3 %
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Durante e l proceso, una cantidad del sulfuro .producido se volatiliza como

H2S, produc Iend ose tamb ien CO2 y S02' y en la masa fundida hay cantidades de

CO
I NA2 Y polisuHuro sadico.

Durante e I periodo de carga del material y durante su reaccian en e I horno,
e I refractario ests sujeto a solicitadones mec'nicas ya que, como dijimos al

comienzo, se trata de hornos rotativos.

Resumamos entonces todas las acdones que van a influir desfavorablemen

te en la durac Ion del refractario:

Acc ione s quimicas:
Del suHuro sadico fundido

Del monox ido de carbono

Del sulfato sodico

Ace ione s mecsnicas:

Abrasion por e l movimiento

Fluc euec Ien de la temperatura

Impre gnac Ien de escorias procedentes de la

ceniza del carbon.

Consideremos individualmente los efectos de estas ace ione s y posterior
mente deduciremos las caracteristicas que ae deben buscar para e l refractario.

a) Accion del s ulfuro sodico fundido. De las acc ione s quimicas nocivas fue

la de e s te material, por ser e l fundamental en e l proceso, la que investigamos
con mas de ra Ile , Ensayamos s obre probe ras de distintos materiales re frac ea

rios y comprobamos que la refractariedad de los materlales sHico-aluminosos

quedaba afectada con un descenso aproximado de 200llC en presencia del

S Na , asi como tambien su resistividad quimica aumentaba al aumentar e l con-
2

tenido de alumina de las diferentes calidades del refractario.

EI exame n m iceos c Sp ic o en lamina delgada del material atacado nos mos·

tra que e s en la matriz del ladrillo donde sufre principalmente e I ataque, y en

menor peoporc ion en los granos de c hamota , En los poros cercanos a la super

fide de contacto del ladrillo con la masa fundida, observamos formaciones de

pe que fios nadulos' de mullita. Esto explicaria por que e l anaHsis quimico del

material, de spues de uso, nos mostra impregnaciones apreciables, ya que la

formac idn de una cantidad considerable de mullita en la zona de interacci6n

no permite e I ataque del material por la masa fundida.

En consecuencia con 10 anterior se aconsej6 refractarios de e Ie vada re

fracrar ie dad , de contenido en alumina no menor del 40% al mismo tiempo que

de una porosidad minima para presentar una superficie de ataque quimico 10

menor pos ib le , impidiendo la progresion a traves de los poros hacia e I interior

de la pieza.
b) Accian del monaxido de carbono. Para los que estao habituados a los pro-
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cesos industriales en los que, por alguna c ircuns tanc ia , se halla presente el

monoxide de carbono, e s bien c ouoc ida la ace Ion desintegradora que este e jer
ce por de pos ic idn de carbono Iibre , Este efecto se agrava en los puntos en que

la pieza de refractario presente concentradones de hierro, ya que en e sre caso

I. de s Inte grac idn tiene Iugar a temperaturas del orden de los 400Q C.

Para ev itar e s ta acc idn deberia llevarse la re acc ion de tal manera que hu

biese una formac Ien minima de mondx ido , asi como ra mb ie n que la cara del re

fractario en contacto con el producto fuese 10 mas lisa y sin poros.

c) Accion del sulfato s od icc , Pareda en principio que no seda muy destructi

va pero se vio que donde actuaba era con prefere nc Ia sobre Ia multlra , 10 que

anulaba un tanto los efectos de un alto contenido en alumina. De todas maneras,

se gjin las conclusiones a que Ile gan W.A. Lambertsen y sus colaboradores

(J. Am. Ceram. Soc. vol 37, n? 7,1952, pp. 161-165) Ia ac c idn es menos inten

sa sobre Ia alumina pura.

En e s re caso solo vemos como favorable Ia d Ism inuc i Sn de Ia porosidad
en e l refractario.

d) Acciones mec anic as , Considerando en conjunto todas las expuestas, Ia

experiencia nos de mos rr o que en esta clase de hornos son aconsejables materia

Ies con una re s is te nc ia me c a n ic a en frio mayor de 200 kg/cm2 y con una resis

tencia a Ia c ompre s ion en caliente, se gun la norma DIN 1.064, mayor de 1.350!lC;
en cuanto a su compacidad, determinada por Ia var iac ion de dimensiones des

pues de calentado a 1.4009C durante una hora, debe ser menor del 0,5%.
Considerando todas las exigenc ias expuestas en los apartados anteriores,

hicimos ta mb ie n ensayos sobre materiales de silice, de ma gne s ira , de crorno

magnesita y de carbono, y encontramos que los s i l ic e os , los de carbono y los

de cromomagnesia fueron altamente resistentes al ataque quimico. Los de mag

ne s ira tienen e I inconveniente de su baja re s is tenc ia al desgarramiento term i

co. Los de s Hice presentaron mayor resistividad cuanto mas ba ja fue su de ns i

dad (grado de rransformac idn de Ia siIice). Para c omp Ie rar el ensayo de todos

los ma rer ia le s disponibles, ensayamos ma ter ia le s de fosterita los c ua le s fue

ron prac ric ame nte inertes a la ace ion del sulfuro s od ic o fundido.

Evidentemente el precio de venta del material a obtener en el proceso in

dustrial, en este caso e l sulfuro s od ic o , limitaba considerablemente el campo

de apf icac Ion de los materiales estudiados en e s re informe: por esto se recha

zaron los materiales de magnesita y fosterita. Por 10 tanto, y visto que solamen

te era posible e l empleo de materiales refractarios tradicionales, se acons e jd
el empleo de refractarios de un contenido de alumina del orden del 45% con

una porosidad minima, determinada por una capacidad de abs orc ion de agua

menor del 8% y una resistencia me c an ic a en frio mayor de 200 kg/cm2•
Creemos que el camino seguido en e l caso anterior puede servir de norma
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general de como peoceder para e scoger un refractario. Desde luego que en e l caso

de industrias para las que se fabrican especialmente refractarios (vidrio, ee

mento, etc.) e l problema de la e lece Ien e s de otro tipo, pero para las indus

trias que por su volumen 0 desarrollo, no cuentan con un refractario especial
mente pensado para ellas, una e le cc idn cuidadosa e s necesaria y en muchos

casos decisiva.

En e I caso de industrias u operac ione s de las cuales hay suficiente lite

ratura relativa a los refractarios que e mple an , se puede n omitir las pruebas y

ensayos, pero en caso contrario, 0 en e l caso de que los tipos de refrac rar los

disponibles en e l mercado sean limitados, las pruebas son indispensables.
La forma de hacerlas con e l mejor rendimiento, e s con e l asesoramiento 0

en c omb inac Ion con los fabricantes de refractarios.

Pero de s pue s de todo 10 n:puesto, no quedariamos tranquilos sin dar una

norma prac t ic a , que casi e s obsesiva en nuestra mente, porque a traves de to

da nuestra exper ie nc ia profesional nos hemos convencido de su efectividad.

Es verdaderamente importante para e l usuario de los materiales refracta

r ios una me ric ulosa y escrupulosa c ons trucc Ion, cuidaodo que las juntas entre

las d ife re nte s piezas no sean s uper iore s a l,� mm, que cada hilada de piezas
e s te a nivel, que hayan sido muy bien estudiadas todas las dilataciones y per

fectamente compensados todos los movimientos que en los calentamientos y

enfriamientos debe sufrir toda la obra , Hay casos en que un revestimiento de

calidad corriente eie ne una durac ion mayor que otro de exce le nte calidad, si

e l primero fue cuidadosamente montado y e l segundo con negligencia. El mon

taje de los revestimientos en las empresas con avanzada productividad esta

encomendado a personal especializado en e s os menesteres y sometido a vigi
laneia continua.

SELECTION OF REFRACTORIES

SUMMARY:

A general outline on refractories is given bringing out their influence in indus
trial processes.

On the second port, it presents a practical example of the application of
the displayed ideas and shows how the selection was mode in the case of fI

refractory for a sodium sulphide oven.




