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RESUMEN

Se describe la fabricacion de cemento portland en 14

plant« piloto del Departamento de Ciencia de los

Materiales, IDIEM. Se da 4 conocer el tipo de maquina
ria empleada y sus condiciones de utilizacion.

EI cemento ob tenido se ensayo segu" las norm4S

chilenas, y ademas se hicieron pruebas en un hormigon
tipo estandar. Se presentan los valores experimentales
ob tenidos,

INTRODUCCION

EI objeto de este trabajo fue estudiar experimentalmente lal material primal que
usara la Industria Nacional de Cemento S. A. (INACESA) en au planta de

Antofagasta, por medio de la elaboracien de un cementa tipo portland, con

esas material prim as, en la planta piloto de IDIEM.

Considerando la compo sicien qu!mica global de lal material primal, Ie

eltima que, mezclando calizas de baja ley (580/0 de CaCO,) ., calizal de alta ley
• InvelcijJadorel de IDIEM
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(92% de CaCO)) Y con adicion de mineral de hierro, se pueden preparar dosi

ficaciones de material crudo adecuadas para la fabricacion de cHnker, el que con

una determinada cantidad de yeso de la zona de Antofagasta y molido a una

finura conveniente, permite la fabricacion de cemento portland conforme a las

normas chilenas (INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION, INN)',
La elab oracicn del clinker es un proceso fisico-q u im ico, en cu y a sin teriza

cion a temperaturas del orden de 14500C se encuentran fundamentalmente

cuatro componentes principales formando una so lu c ion solida. De estas fases,
identificadas en la quimica del cemento como silicato tr ic alc ico (C3 S), silica to

dicalcico (C2S) aluminato tricalcico (C3A) y aluminoferrito te tracalc ico (C4AF),
el silicato tricalcico es el mas significativo e importante en e l endurecimiento del

cem enro.

Durante el proceso de clinkerie acie n contribuyen a alterar las condiciones

de equilibrio de las fases la temperatura del horno, el sistema de enfriamiento del

clinker, la interaccicn del aluminio tricalcico con la fase ferrita, la presencia de

iones ex tran os y la form acicn de una fase vitrea que modifica las propiedades
del clinker con respecto a la cinetica de su reactividad con el agua.

EI calculo de las fases indica en forma potencial, bajo determinadas condi

ciones, la cantidad de cad a una de las cuatro fases mas importantes del clinker:

C3S, C2S, C3A, Y C4AF. Los m Sdulos, la capacidad de com b inacion de la cal

y el calculo potencial de las fases, se basan en los resultados obtenidos por anaH

sis qufm ico de los crudos, del clinker y del cemento. EI c alcu lo de los modulos

entrega relacicne s nurn er ic as de los componentes qulmicos mayores, la relacion

de comb inacion del CaO y el maximo de CaO combinable.

Boove y Kiihl han detallado el desarrollo del calculo de m Sdulo s, los cuales

fueron ap llcado s por Michaelis, Mussgnud, Lea and Porter y Konopicky.
En la fabricacion del clinker se distinguen dos etapas bien definidas: la prepa

racion de las materias primal (molienda, mezcla y hcm ogeneiz acicn ) y la calcine

cion de esta mezcla, que se hace de preferencia en horno rotatorio. En la prepa
racion de la materia prima debe considerarse la d o aific ac io n de los materiales en

base a condiciones quimicas fijadas previamente. Cada fabricante formula sus

tip os de cemento de acuerdo al cHnker que pue de 0 desea producir. Esta

formulacicn obedece a razone. de calidad y a factores eccn Sm icos.

Una correcta dosificacien del crudo se realiza con aceptable precision en

bale al conocimiento de la comp osicicn quimica de las'materias prim as, de modo

de obtener cantidades neceaarias de CaO - Si02 - Ah 03 Y Fe2 0). Las bases

quimicas para calcular la dosificacie n a emplear son 10. m o d ulos, {ndice de

actividad y factores de saturacion de la cal.

La caUdad del clinker es funcion de la finura y hom oge ne iaac io n del crudo,
de la temperatura de ain ter iz acie n y condiciones de e nfriam ien to , de la callibre

y densidad aparente, variables que influyen en la calidad del cemento portland,
que debe cumplir con los valores m In im c s 0 m ax im o s exigidos por los requisitos
qufm icos, propiedades Hsicas y mecanicae de la Norma Chilena 148 C-of-67,
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IDENTIFICACION DE LAS MATERIAS PRIM AS

Los materiales empleados en este estudio fueron calizas de alta y baja ley ell

CaC03 de los yacimientos El Way de Antofagasta, mineral de hierro y mineral

de yeso de la zona, los que se identifican en la Tabla I.

TABLA I

COMPOSICION QUIMICA DE LOS CRUDOS

Caliza de ley C aliz a de ley Mineral de
Componentes aha, ° 10 baja, ° 10 hierro, °/0 Yeso,o/o

sio, 4.56 24.19 3.36 2.71

Alz03 1.08 7.86 - 0.32

FeZ03 0.89 0.57 80.18 0.42

CaO 49.88 33.14 8.60 34.59

MgO 0.82 1.07 - 0.25

S03 0.10 0.43 0.75 38.61

NazO 0.28 1.18 - -

KzO 0.37 0.82 - -

P20S 0.32 0.93 3.74 -

P I calc. 40.60 27.03 - -

CaC03 88.69 58.33 - -

Agua combinada 16.58

CaSO•• 2HzO - - - 79.22

CaSO. - - - 3.05

DOSIFICACION DE CRUDOS

La dosificacio n de los materiales se c alculo a partir de la com po sic icn quimica de

las materias primas disponibles, considerando fundamentalmente los siguientes
parametros establecidos a priori:
Indice de Kiihl

Este [ndice da la re lac io n entre el contenido real de CaD y el maximo contenido

en CaD com binable con los oxidos acidos del clfnker. EI valor fijado al Indice de

Kiihl podrla considerarse como medida indirecta del silicato tricalcico y bicalcico

potencialmente presentes en el clfnker.

En valores del [nd ice de Kiihl cercanos a 100 es mas probable encontrar

presencia de cal libre, 10 que no excluye la posibilidad de que haya callibre en

cHnkeres con indices de Kiihl muy inferiores a 100, debido a factores indepen
dientes de la co m p o sic io n quimica del crudo. En el caso presente se eligieron los

siguientes indices Kiihl:

•
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para cementa corriente

K =
100 CaO

= 87
2.8 Si02 + 1.1 AhO, + 0.7Fe20,

para cementa de alta resistencia

Modulo aluminico

K = 95

,

Este modulo equivale, segun Bogue, a fijar la relativa pro p orcic n de los com,

puestos C3A y C.AF limitando la accic n fundente y la cantidad teorica de fasl

Hquid a form ada.

Se eligieron 101 siguientes valores:

para cementa corriente

para cementa de alta resistencia MA = 1.3

Dosificacion

Con estos antecedentes se calcularon las siguientes dosificaciones:

Cem en to corrien te
Cemento alta

resistencia

C1 C2

Caliza de alta ley 56.4% en peso 59.0% en peso
Caliza baja ley 44.3% en peso 40.0% en peso
Mineral de hierro 1.1% en peso 1.0% en peso

Con estas dosificaciones se hicieron pruebas preliminares para determinar SUi

aptitudes para la sin te riz acicn , por medio del microscopio de fusion, el cual per
mite observar las modificaciones que sufre el crudo de cemento a temperatura:

comprendidas entre 1000 y 15000C. En la Fig. 1 se muestran las fotograHai
obtenidas entre 1350 y 1500oC.

Fia. 1. Sinteri:ncion del crudo de eemenre en microscoptc de fUlion, dOlificacion 1.
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PREPARACION DEL CRUDO

Las calizas y el mineral de hierro fueron triturados en chancadora de mandlbulas

Denver, Fig. 2, a un tamafio maximo de 6 mm y luego la mezcla perfectamente
homogeneizada, se m o lio en una unidad Hardinge, Fig. 3, de trabajo en circuito

cerrado, que cuenta con equipo au rom atic o de alirn e n tac icn controlado electro

nicamente. Mediante un clasificador de aspas se puede regular e l tamafio de grano

que se desea obtener, dentro de amplios m argenes. Adern as, esta unidad lleva un

equipo. de desempolvado por c ic lo n y filtros de manga. La finura de las m eaclas

se prefij6 en 10 ± 20/0 de residuo en el tamiz de 88 micrones de abertura.

La homogeneizacil>n de la mezcla de materias primas se con troll> midiendo

las variaciones en el titulo de carbonato de calcio para mantener relativamente

constante el contenido de carbonato, reduciendo al maximo las desviaciones

entre el titulo real y el titulo teorico.

Fig. 3. Unidad Hardinge de molienda.

Fig. 2. Chancadora Denver de mand{bula.
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FABRICACION DEL CLINKER

El proceso de Iabricacion empleado fue el de via seca en horno rotatorio seme

jante a los industriales, del tipo Labor de la marca Polysius, Fig. 4. Tiene 5 m de

largo y 40 ern de diametro util, y con los cabezales de carga y descarga hacen

Fig. 4. Horno rotativo Polysius tipo Labor.

una longitud de 8 m. Su pro duccion media aproximada es de 20 kg de clinker

por hora. Trabaja apoyado en dos juegos de rodillos y permite la regulacion del
numerc de revoluciones dentro de un amplio margen. La inc lin ac ion del horno es

de 3.5%; ella puede ser modificada por acortamiento 0 alargamiento de la

distancia entre soportes. El nu m ero de revoluciones del horno es regulable
entre 2.3 y 13.8 revoluciones por minuto. La ac om od ac ion del num ero de

revoluciones deseado se e fe c tu a por regu lac io n manual durante su funciona
miento. El combustible empleado es pe trcle o, con mechero de iny eccion forzada;
se puede alcanzar una temperatura de 15500C. La temperatura se controla por
medio de un pirbm e tro optico y cuenta con equipo de al im e n tac io n aut om atica

y enfriadera de tambor rotatorio. En la Tabla II se indican las condiciones de

trabajo del horno.

En la fabricacion del cHnker debe cuidarse de mantener constante la compo
sicion de los materiales que se introducen al horno, para 10 cual hay que hacer las
correcciones debidas, controlando el contenido de carbonato de calcio de la

mezc1a y modificando la produccion de los materiales que la contienen si es

necesario.

El grado de sinte riz acibn del clinker obtenido se ve rific o determinando la

densidad aparente y los porcentajes de callibre y residuo insoluble.

La determinacion de las diferentes fases del clinker se hizo por microscopia
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TABLA II

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

DEL HORNO

Alimentacion

Tem peratura
Aire primario
A ire secundario

Velocidad horno

0.6 kg/m in

1400 - 14500C

4.5 kgf/cm
2 de presion,

2.0 kgf/cm2 de presion
2.3 revoluciones/min

optica de re flex icn ; se inclu y o la muestra en una resina plastica de endureci

miento rapido, se pu lio con sovasol para evitar la hidratacion y enseguida se

at�co con una s olucion de 0.25% HN03; 24.75% H20 Y 75% alcohol edlico·.
Las observaciones se hicieron en microscopio optico Leitz Orthomat, con un

aumento maximo de 1000 X. Figs. 5,6,7 Y 8.

Fig. 6. Cristalel de C 3S-200 X.
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Fig. 8. Crisuies Cl S en matriz vitrea-500 X.

FABRICACION DEL CEMENTO

En la e lab oracio n del cemento portland se busco la co mb in ac ion mas apropiada
del cHnker y yeso considerando el contenido de anhidrido su lfu rico (S03) del

yeso en funcio n del tiempo de fraguado inicial del cemento, manteniendo los

valores de finura (superficie especifica Blaine) casi constante.

De acuerdo a los valores anteriormente determinados se propuso un cementa

con 950/0 de clinker y 50/0 de yeso, molido en la unidad Hardinge a una finura

de 3000 ± 200 Blaine cm1/g.

RESULTADOS

Identificacion de las fases por difraccion de Rayos X

Los componentes cristalinos del cementa se pueden identificar por d ifraccion de

Rayos X, ya que al cristalizar un compuesto qu irn ic o los atomos se ordenan

formando pIanos semejantes a los nudos de una red, que se distinguen de otros

formados por los mismos atom os 0 por atomos diferentes; es decir, cada com

puesto qu im ic o tiene una 0 muy pocas formas de pre se n rar se cristalizado que
sirven para distinguirlo de los dern as y por 10 tanto identificarlo. Cada compuesto
presenta espectros de d ifraccio n caractedsticos, 10 que facilita su interpretacion.

Los diagramas de d ifraccion se hicieron en un aparato Phillips 1130/00, y se

utilizo un tubo de Rayos X con anodo de cobre.
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En la Fig. 9 se muestra el difractograma del cementa elaborado que corres

ponde a un t ip ico difractograma de un ce m e nt o portland, donde predomina el

silicato 0 alita, dado que es el componente mayor y rambien por su alto grado
de cristalinidad. Los m ax irn os del silicato tr ic alc ico se encuentran entre 290 - 300,
320 - 330, 340, 410 - 420 Y 510 - 520 donde aparecen com 0 un doblete que carac

teriza al C3S monocHnico. Los m ax irn os del silicato bic alcico 0 belita aparecen a

300 - 310 como C:zS, a 320 - 330 superpuesto con alita y a 410 - 420 t am hien su

perpuesto con alita

Fig. 9. Diagrama de difraccion de rayos X del cemenro portland obtenido, Ct.

Calidad del cemento

La calidad del cemento se de te rm in o por analisis quimico, ensayos fisicos y

mecanicos. Se com plerne ntb con pruebas m ecanicas en un h orrnigon tipo estan

dar. Los resultados se presentan en las Tablas III, IV, V, VI Y VII.

TABLA III

COMPOSICION QUIMICA DE LOS

CEMENTOS FABRICADOS % EN PESO

Com ponentes Cl Cl

sio, 22.01 20.81

All03 6.03 4.89

Fe:z03 4.05 3.89

CaO 62.85 64.51

MgO 1.01 1.38

S03 1.82 1.92

P10S 0.30 0.64

NalO 0.24 0.31

K10 0.40 0.05

Cal libre 1.20 1.30

Residuo insoluble 0.82 0.55

Perdida por c alc inac ien 1.18 2.08

_.
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TABLA IV

MODULOS E INDICES DE LOS

CEMENTOS FABRICADOS

Modulos C1 C2

Modulo hidraulico lMH) 1.92 2.13

Modulo de silicato lMS) 2.18 2.37

Modulo aluminico lMA) 1.49 1.26

Factor de saturacion de la callLSF) 86.60 95.20

TABLA V

COMPOSICION POTENCIAL DE LOS CEMENTOS

FABRICADOS SEGUN FORMULA DE BOGUE1
% EN PESO

Com ponentes principales C1 C2

Silicato tricalcico lC3S) 37.1 60.5

Silicato dicalcico lC2 S) 36.0 14.0

Aluminato tricalcico lC3A) 9.1 6.4

FerrQaluminato tetracalcico lC4AF) 12.3 11.8

Sulfato de calcio lCaS04) 3.1 3.3

Fase liquid a a 1450° lsegun F. Lea)9 27.0 23.0

TABLA VI

ENSAYOS FISICOS DE LOS CEMENTOS FABRICADOS

Caracterlsticas fisic .. C1 C2

Peso especifico 3.184 kg. dm
_3 3.184 kg. dm-3

Sup. especifica lBlaine) 3200 cm2 g
_1 3900 cm2 g-1

Agua de consistencia normal 29.25% 27.25%

Fraguado inicial 230 minutos 120 minutos

Fraguado final 280 minutos 240 minutos

Expansion autoclave 0.80% 1.00° /0
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TABLA VII

ENSAYOS MECANICOS SEGUN NORMAS INN

DE LOS CEMENTOS

Tension de rotura

Edad
Flexion kgf em

_2
Com presion kgf em

_2

dias

Cl C2 Cl C2

1 20 32 72 176

3 39 50 172 289

7 47 64 239 372

28 68 72 376 455

60 79 84 494 589

Hormigon
Como una co m prob acion final de la calidad del cementa corriente se prepare,
hcrm igo n y se e n say o ala co m pre sicn.

Se usaron agregados de la planta de aridos de ARRIP S. A. de tamaiio maxi

mo 25.4 mm. Se utilizo una d osificacion usual para hormigones de prueba,
calculada a base de {nidos secos y con una relacion grava - gravilla 1: 1 en peso.

La d osific acion usada fue la siguiente:

Cemento 300 kg/m3
Agua 175 11m3
Grava 512 kg/m3
Gravilla 512 kg/m3
Arena 905 kg/m3

EI h orm igo n preparado, con descenso de cono entre 5 - 6 ern, se apisono en

tres capas con 25 golpes cada una en moldes cilindricos de 15 cm de diametro

por 30 em de alto, que se ensayaron a la com presion a las fechas indicadas en la

Tabla VIII.

TABLA VIII

ENSAYOS MECANICOS HORMIGON

Edad Resisteneia a la c ompre sion

kgf em-2

3 dias 112

7 dias 171

28 d ias 251

60 dias 304

Los valores son el promedio de tres ensayos.
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CONCLUSIONES

1. Con este trabajo se logro establecer que las materias primas de la zona de

Antofagasta, debidamente dosificadas, permiten fabricar cementos portland
tanto de grado corriente como de alta resistencia, cuyas propiedades determi

nadas por ensayas quimicas, fisicas y m e c an ic o s, cumplen ampliamente can

los requisitos exigidos por las norm as chilenas.
La Planta Pilo ro de IDIEM, con las restricciones proplas de este tipo de

instalaciones, p errn ite estudiar experimentalmente la aptitud de materias

primas para la fab ric acicn de cementa y proporciona informacion muy valiasa

para orientar los procedimientos a escala industrial.
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PORTLAND CEMENT MANUFACTURED AT IDIEM PILOT PLANT

SUMMARY:

Two trial types of portland cement were manufactured in a pilot plant for e;cpe

rim en tal studies with raw materials from El Way which will be the regular supply
lource for the new INACESA. cement factory.

Both cements were tested according to chilean specifications with satisfacto
ry results.




