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Guia para hacer hormigon durable.
ACI COMMITTEE 201. Guide to

durable concrete. Journal of the

American Concrete Institute, Pro

ceedings vol. 74, nO 12 (diciembre
1977), pp. 573-609.

Este informe discute en profundidad las

causas mas importantes de deterioro del

hormigon, y da algunas recornendaciones
sobre como evitar 0 disminuir los danos
derivados de acciones tales como: cicIos de

congelacion y deshielo, exposicion a agentes

qu Imicos, abrasion, corrosion de las arma

duras y reacciones qufmicas de los agrega
dos.

Para cada una de las causas se expone
en primer lugar el proceso que da lugar al
deterioro y en seguida, basandose en ese

analisis preliminar, se formulan recomenda
eiones para obtener hormigones mas dura
bles frente a esos fenomenos,

La accion de congelaciones y deshielos

sucesivos es una prueba muy severa para el

hormigon y si este no es de buena calidad

puede daftarse en forma seria, En las prime
ras epocas de estudio del fenomeno se atri

bufa el dano excIusivamente a presion hi

draulica en los poros de la pasta de cemento.

Sin embargo, en epocas posteriores se ha
visto que el fenomeno es mas complicado
y que en el intervienen tambien la presion
osmotica, diferencias de presion de vapor y
otros. De todas maneras, hay un acuerdo

general de que 1a pasta de cemento puede
hacerse completamente invulnerable a la

congelacicn agregandole aire en proporcio
nes adecuadas. Esta solucicn no nita el

efecto de las he1adas en los aridos, si es

que estos son vulnerables. El problema
requiere, por tanto, la consideracion sirnul

tanea de ambos factores.

Ligado a los efectos de las heladas esta

el uso de agentes de descongelacion, Estos

son principalmente cIoruros y causan 0 ace

leran la desintegracion superficial, en forma
de cavidades 0 de descascaramienro, por
acciones £fsicas mas bien que qufrnicas. El

aire incorporado es tambien efectivo contra

estos agentes.
Las recomendaciones para que el hormi

gon sea durable a las heladas son: tomar

precauciones en el proyecto para evitar

zonas en que se acumule la humedad; usar

razones agua-cemento bajas; incorporar aire;
seleccionar los aridos; curar adecuadamente

el hormigon, y emplear buenas practicas
constructivas.

Un buen hormigon puede resistir la exp<>
sicion a muchos tipos de agentes quimicos,
pero hay algunos frente a los cuales el hor

migon, aun de 1a mejor calidad, es vulnerable.
El ataque quimico del hormigen es general
mente el resu1tado de exposicion a aguas 0

suelos sulfatados 0 acidos. Los sulfatos reac

cionan con la cal hidratada y el alumina to to.

cilcico del cementa y producen etringita, que
es expansiva. Se puede proteger el hormigon
de los ataques por sulfatos haciendolo denso,
de baja razon agua cemento y usando ce

mentos resistentes a los sulfatos.
Los acidos reaceionan con la cal hidrata

da y destruyen el hormigon, Un hormigon
denso de baja razon agua cernento tiene

un aceptable grado de proteccion frente a

acidos debiles. En cambio, no hay horrnigon
que resista aguas acidas de alta concentra-
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cion y la unica defensa contra ellas es el
uso de recubrimientos 0 tratarnientos super
ficialel adecuados.

EI hormigon esta somerido a abrasion,
o sea, • un proceso de desgaste por frota
rniento 0 friccion, en pavimentos, en su

perficies barridas por el viento y en estruc

turas hidraulicas 0 maririmas. No se ha
encontrado todavia un metodo experimen
tal valido para establecer la apritud del

hormigon frente • todos los casos de abra
sion, ya que en esa denominacion se incluyen
fenomenol diferentes como frotamiento, im

pacto, rayado, cavitacion y otros. En la
resistencia • la abrasion del hormigcn in

fluyen en primer lugar su calidad, medida

por la resistencia a la compresion, y adema.
las caracterlsricas de los aridos, la termina
cion de la superficie, y los procedimientos
de curado. En consecuencia, para obtener

superficies de hormigon resistentes a la
abrasion, hay que urilizar hormigones de
buena calidad, seleccionar los andol desde
el punto de vista de la tenacidad y desgaste.

En condiciones de desgaste muy severas se

puede recurrir a una capa superior especial
mente resistente, con andos de tamafio maxi
mo no superior a 12 mm muy tenaces; en

algunos CasOI es conveniente incorporar par
dculas metaIicas a esa capa. EI tratamiento
final de la superficie -platachado, vibrado -

debe hacerse despues de que se haya eva

porado 0 eliminado el agua IUperficial; tal
eliminacion puede hacerse por aplicacion
de vacio. Por ultimo, el hormigon debe I�

meterse a un efectivo curado humedo duran
te por 10 menos 7 dlas.

Por ser el hormigon de cemento portland
alcalino y de gran resistividad electrica,
provee proteccion natural a la armadura
embebida. A pesar de ello, lucie producirse
corrosion del acero y de otros metales
embebidos, en determinados medios 0 con

diciones. En la corrosion de las armaduras,
que es la que mas interesa, juegan importan
tes papelel la porosidad del hormigon y el

espesor del recubrimiento, como vaUas que
impiden I. penetracion profunda de la car

bonatacion.
EI fenomeno mismo de la corrosion el

electroquCmico y da lugar • una corriente

electrica, que consume paulatinamente al
metal. Esta circulacion de corriente puede
tener IU origen en fuentes externas (corrien
tes de fuga de equipos de corriente continua)
o bien, y este es el caso mas frecuente y
mas peligroso, en diferencias de potencial
en el metal mismo embebido, diferencias
de potencial que se producen entre zonas

de las barras, por ser disCmiles entre ellas
el contenido de humedad 0 la concentra

cion de oxCgeno, 0 la concentracion del elec
trolito, 0 entre metales diferentes en con

tacto. Para que se produzcan estas corrientes
se requiere .Ia existencia de un electrolito
en la masa del hormigon, 0 sea, se neceSita
humedad y algUn contenido de sales solubles;
otro ingrediente esencial es la presencia
de oxfgeno,

En las primeras etapas de corrosion se

pueden observar manchas de herrumbre en

la superficie del hormigon, Posteriormente

aparecen grietas en frente y paralelamente
a las barras de acero y en etapas mas avan

zadas puede saltar el recubrimiento,
La corrosion puede afectar, con carac

terfsticas y en condiciones diferentes, tam

bien a otros metales, entre ellos, aluminio,
plomo, cobre, zinc y a otros materiales.

En presencia de ambientes que pucden
favorecer la corrosion, como son: los am

bientes marinos, los ambientes humedos

cargados de sales, los suelos salinos, muchas
atmosferas industriales, es necesario tomar

precauciones que se resumen en los aspectos
expuestos a continuacion, EI hormigon debe
hacerse de la ma. baja permeabilidad posi
ble, para 10 cual deben concurrir una razon

agua cernento reducida (0.4; 0.45 0 0.50

segUn la severidad del ambiente); un con

junto de andos bien graduados, muy buena

compactacion y un curado muy cuidadoso.
EI recubrimiento de hormigon debe ser

mayor al normal: a saber 3" en ambientes
marinos inmediatos a la costa, 2" en hor

migones que tendran contacto con sales.
Debe limitarse el contenido de sales solubles
en el hormigon a un valor muy bajo: el
Comite IUgiere niveles de 0.06%; 0.100/0
y 0.150/0 de ion cloro expresado en peso
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del cemento para hormigen pretensado, hor

migcn armado en ambiente humedo y ex

puesto a cloruros y hormigon armado en am

biente humedo no expuesto a cloruros, res

pectivamente. Se pueden usar sistemas de

proteccion constituidos por recubrimientos
sean de hormigon de muy baja razon agua-ce
mento, 0 de poHmeros; 0 por membranas

impermeables especificas, 0 por impregnacion
de polimeros; tambien puede ser ventajoso
recubrir las barras de acero con epoxis.

EI problema de detener la corrosion
cuando ya se ha iniciado es difi'cil e in

derto; la experiencia actual seoala que es

necesario, en esos casos, un plan de repa
raciones continuas. Se han utilizado experi
mentalmente varios procedimientos para es

tos efectos (aparte de la solucion natural

que es picar las zonas corroidas y reempla
zarlas) , a saber: proteccion catodica, in

yeccion de resinas, membranas impermea
bles, remocion de sales e impregnacion
profunda; algunos de ellos aparecen como

muy promisorios.
Algunas clases de andos reaccionan qui

micamente con ciertos componentes del
cementa y dan lugar a expansiones, agrie
tamientos y perdidas de resistencia. Las

mas importantes de estas reacciones son la
de alcalis-arido, cemento-srido y carbonatos

expansivos. Todas elias estan relacionadas
con la existencia de alcalis en los cementos

en porcentajes superiores a 0.6 y deben

investigarse cuando no se tenga conoci
miento del comportamiento de los andos

disponibles en construcciones anteriores.

Hay metodos de laboratorio para juzgar
la reactividad de los andas. Si es fuerza usar

ando. reactivos, debe especificarse con ellos
un cemento de bajo contenido de alcalis

y ademas, 0 en subsidio, incorporar un

material puzolanico que se haya probado
que contrarrestre la reactividad.

Una vez que se han producido danos
en el hormigon se presenta el problema
de reparar, para 10 cual debe seguirse una

metodologfa adecuada. En primer lugar, hay
que definir el alcance de los deterioros y
asegurarse de que la parte no danada cons

tituye una base estructuralmente suficiente

para reparar; en la rmsma etapa hay que
determinar la causa de los dafios, A partir
de las conclusiones obtenidas se puede ele

gir la solucion de reparacion apropiada a

las caracteristicas de los danos. Una buena

reparacion exige eliminar todo el material
afectado hasta encontrar horrnigon sano,

limpiar bien y eliminar las particulas suel

tas, colocar algUn adhesivo a base de ce

mento 0 de resinas para lograr continui

dad entre el hormigon antiguo y el nuevo

y luego usar mezclas de reparacion de buena

calidad, bien. compactadas y curadas. En

la actualidad se esta recurriendo cada vez

con mas frecuencia a resinas epoxicas para
reparar hormigon, Un problema diferente

plantean las grietas que, segun sean grietas
activas 0 muertas, conviene sellarlas con

un material deformable en el primer caso

e inyectarlas en el segundo.
Para mejorar la durabilidad del horrni

gon se usa cada vez mas hacerles una car

peta de recubrimiento. Hay muchos ripos,
entre los cuales se debe elegir el que con

venga al propesito y medio ambiente de

que se trate. Un grupo de materiales, como

aceite de Iinaza, siliconas, dan lugar a car

petas que repelen el agua y se aplican
en peliculas de poco mas de 1/10 de mm

de espesor, Materiales pwticos y elast6-
meros en capas de hasta 1. 5 mm de es

pesor prestan proteccion a las heladas y
a soluciones fuertemente addas. Otros plas
ticos y resinas reforzadas con fibras, en

espesores de hasta 6.5 mm, dan protec
cion por mas tiempo y a acciones de
caracter mas severa. Hay recubrimientos
de morteros epoxicos y de morteros de

poliester y sistemas compuestos, en espe
sores de mas de 6.5 mm, formados por
baldosines resistentes a los acidos coloca
dos sobre membrana asfaltica, 0 ladrillos

pegados con mortero resistente a los acidos.
En todos los casos la superficie del hor

migon debe estar libre de particulas sueltas,
de aceite 0 reactivos que disminuyen la
adherencia y de agua; por otra parte la

capa de hormigen por debajo del recu

brimiento, hasta una profundidad de 6.5mm,
es crftica, porque en ella se generan tensio-
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nes de retraccion, de diferencia de tempe
ratura 0 de dilatacion termica y otral.

Todo indica que las capas de recubri
miento se usaran cada vez mas a medida

que se conozcan mejor sus propiedades y
. ,

su comporeamiento y por eso se estan

haciendo muchas investigaciones en esta

area, incluyendo aplicaciones experimenta
les en obra.

E.G.G.

Reparaci6n de construcciones de hor-
. ,

nugon.
NETHERLANDS COMMITTEE

FOR CONCRETE RESEARCH. Re

parades van betonconstructies.

CUR., In/ormes 90 y 91, noviembre

1977.51 pp. Y mayo 1978,68 pp.
En el informe 90 Ie tratan las causas posible.
de daiios en las obras de hormigon armado,
Y Ie haee un analisis de los criterios que se

aplican para establecer si es neeesario reparar
o demoler. Adema. se revisan los metodos
uistentes para obtener 0 determinar los
datos que se requieren para tomar las deci
siones adecuadas y se seiialan cuales Ion

101 datos y .pectos que importan para
decidir si se repara 0 demuele.

L. consideraciones que se hacen en el
informe conducen a varias conclusiones 10-

bre la programacion y ejecucion de repara-
. . . ,

croneI, que se exponen a connnuacion.

En primer lugar, tanto para haeer un

diagno.tico de las propiedades que debe
tener el material de reparacion, como para
resolver sobre la preparad6n y ejecucion
del trabajo hay que hacer una neta dilUn
cion entre las reparaeiones estructurales y
las que tienen por 6.nalidad mejorar la

apariencia, la durabilidad 0 la utilizacion.
E1 eltablecimiento preciso y orientado

de 10. dallos requiere personal experto y
muchas veces lera recomendable contar con

la asesoria de ingenicrol (onsultorel 0 de
insdtutos especializadol.

&

La posibilidad tecnica de reparacion y
el limite econemice entre reparaci6n y

reposicion deben estudiarse individualmente

en cada caso.

El comportamiento y la resistenda de
las estructuras reparadas dependen en gran
medida de las propiedades de resis tencia

y deformaeion del material de reparacion
y del hormigen antiguo y de la adherencia
entre ambos y ademas de la magnitud de
las cargas que actuen en la pieza daiiada,
durante la construccion.

En la actualidad hay un conocimiento

incompleto sobre las propicdades de los
materialel de reparacion y sobre IU compor
tamiento en trabajo solidario con las es

tructural.

El informe 91 es una especie de manual

practico para la planificacion y ejecucien
de reparaeionel de elementos estructurales
de hormigon por medio de productos a

base de cemento aplicados por hormigona
do en sitio 0 por gunita.

Se describen lal aplicaciones de gunita
y 101 procedimientos y equipos empleados,
haciendose una distindon entre metodos

por via seca y hUmeda. Para este Ultimo,
ademas, hay dos variantes: uno en que el
aire comprimido se introduce inmediata
mente antes de la descarga y otto en que
el aire aeroa desde el comienzo de la

manguera de conduccien, Los mejores resul
tados de resistencia y densidad se logran
por la via seca 0 por la segunda variante
de la via humeda. Los estudios experimen
tales se limitaron ala v{a seca.

Se exponen recomendaciones amplias so

bre el metodo en sucesivos capftulos, apo
yandose en las normas nacionales para el
calculo de obras de hormigon armado

(Voorschriften Beton 1974). Para tecnicas
de aplicacion 0 dosi6.cacion del mortero

para gunita diferentes de las normales se

haeen algunas sugerencias para el caIculo,
ejecucion y control de calidad, sin animo
de dictar normas suplementarias.

Se suponen valores de caIculo - tales
como de mOdulo de elasticidad, retraccion,
8uencia, resiBtenciu a compresi6n, a trac

cion y a l� adhesi6n - para gunita aplicada
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por via sea. Adernas se presentan 101

principales resultados y condusiones de una

investigacion experimental sobre vigas y
columnas en 1a cual Ie estudio el efecro
de daftOi y reparacionea en 1a resistencia
de estal piezas estnu:turalel.

En e1 capitulo final se dan recomenda
eiones pertinentel a 1a ejecucion de las

reparaciones, tales como tratamiento preli
minar, refuenol y mo1dajel.

ApHcacion de ensayos no destructivos

para determinar las propiedades del
hormigon de cemento.

SBALS, R.K. Y ANDERSON, D.A.

Application of non destructive test

ting techniques for evaluation of
the engineering properties of por
tland cement concrete. Partel I y
II. Welt Virginia Department of

HighwaYI. Morgantown, West Virgi
nia, enero 1975.

Respondiendo a la urgencia cada vez mas

presente de tener procedimientOl precisos
y rapidOi para controlar la calidad del hor

migon a fechas tempranas, se desarr0110
este programa experimental. Sus objetivOi
eran; a) evaluar la respuesta dinamica de
una serie de mezclaa de hormigon Y de
formal de probetaa con diferentes freeuen
cias de resonancia, amortiguamientos y ve

locidad de 10. pulses; b) desarrollar relado
nel y modelos matematicos entre esas me

didas dinamicas y 1al dosifJCaciones de las
mezclas; c) encontrar relaciones y formulas

para predecir las resiltencias a traccion y a

compresion a 28 y 90 dial a partir de las
medidas dinamicas hechas en las prirneras
etapas de endurecimiento del hoemigen, y
d) recomendar procedimientos de ensayos
dinimicol que sarisfagan los objetivos b) y c).

Se trat6 de cubrir un campo de variables
en la composicion de las mezclas, incluyendo
cuatro andos, tres razones agua cernento y
do. contenidos de cemento y ademas se

hicieron medidas a I, 2, 7, 28 Y 90 d{as.
La condusi6n principal de este trabajo

es que la rnedida de la velocidad de pulSOl

a traves del hormigon y de la frecuencia
de resonancia hechas a 1 y a 2 d{as sirven

igualmente para predecir la resistencia a

largo plazo, pero por la sencillez de aplica
cion es preferible la primera.

Con respecto ala in8uencia de las diver
sas variables, se connrmo que la relacion
entre velocidad y resistencia es a!ectada

por la velocidad de hidratacion del cemento

y por el ripe de arido, y que para tomar

deb ida cuenta de esas influencias es prefe
rible preparar curvas experimentales en ohra,
en lugar de usar ceeficientes de cOlTelacion.

Hay tambien un efecto del tiempo en la
relaci6n investigada. que se supone quedarla
cubierto por la introduccion del concepto
de madurez tanto en la velocidad como

en la resistencia en los casos en que inter

vengan temperaturas 0 edades de ensayo
diferentes

Curado acelerado y control de calidad
del hormigon.

RAMASWAMY, N.M. Y NAMBIAR,
O.N.N Accelerated curing and quali
ty control of concrete. The Indian
Concrete Journal, vol. 51, nO 7

(julio 1977), pp. 216 - 220.

Se hicieron experiencias para ver si el en

sayo acelerado podia utilizarse para centro

lar la calidad del hormigon. EI procedi
miento de curado fue bajo agua a 550 ± 20(;
durante 24 horas. Se hizo la prueba con

hormigones de 240, 300, 360, 415, 475 y
535 kilos de cemento por metro cubico_
cuyas resistencias medias a la compresion
fueron respectivamente de 185, 270, 317,
366,433 Y 532 kgf/cm2 a 28 dias.

Los resultados mostraron que hay rela
ciones bien netas y defmidas entre los
valores obtenidos con curado acelerado y
las resistencias a la compresion a 7 y 28
dias con curado normal.

Es posible predecir las resistencias del

hormigon a 7 y a 28 dlas con un alto

grado de confianza, a partir de los ensayos
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acelerados. En efecto, las desviaciones me-

elias dq estos con respecto a los primeros
fueron inferiores a 80/0.

Las relaciones que se obtuvieron entre

resultados con curado acelerado y con cu

rado normal fueron lineales y no parecen
ser afectadas por aditivos ni por el tamaiio

de las probetas.
El metodo es muy util especialmente

para plantas elaboradoras de hormigon,
donde muy rapidamente se puede obtener
una buena estimacion de 1a resistencia a

28 d{as y hacer las modificaciones de la
mezcla que correspondan.

Se estima que 1a exactitud de las pre-
dicciones Ie puede mejorar mas introdu
ciendo en el .istema un registrador auto

matico de temperatura, de manera que los
valores defectuosos debidos a interrupcion
de la corrlente Ie puedan eliminar.

Comportamiento del hormigon hidrau
lico: ftsurabilidad y fragilidad. Estudio

bibliograflco y critico.

BARON, J. Comportement du be
ton hydraulique: Fissurab ilite et

fragilite. Etude bibliographique et

critique. Repport de recherche LPC

nO 69. Laboratorio Central de Puen

tes y Carreteras, octubre 1977,
Pads, 64 pp.

EI hormigcn hidraulico es e1 material que
mas uso tiene hoy dla entre los materiales
de construcciOn. Rinde servicios desde hace

siglo. y ahora se enfrenta a la necesidad
de sobrevivir y perdurar frente a un con

junto de materiales nuevos que se estin
desarrollando. Para ello el hormigon debe
diversificarse, es decir, debe poder ser de
alta resistencia en algunol casos; muy liviano
en otros, y en otrOI de muy bajo costo.

Pero, por otra parte, lera necesario mejorar
sus caracterlsticas relativas a fisurabilidad

y fragilidad, dos aspectos en que el hormi

gon es actualmente debit
EI autor hace un estudio bibliograflcc

del estado de la investigaci6n sobre estos

temas en el momento actual, con el objeto
de elegir un programa de trabajo bien
orientado hacia 1a resolucion de esos pro
blemas fundamentales.

Se hace una diferencia neta entre el
comienzo de las fuuras y su propagacien,
siendo esta ultima la que puede dar lugar
a rotura fragil

El autor estirna que es indispensable
en las obras de hormigon aplicar la me

cmica de ruptura, que es la disciplina que
estudia la propagacion de las fisuras, A

pesar de las investigaciones que se vienen

efectuando desde hace quince anos, parece
que todavla estan sin resolver muchas difl
cultades y algunos resultados obtenidos pue
den estar afectados de errores graves. El

autor senala las precauciones que habrfa

que tomar para proseguir esta lfnea de
. .. , . .

invesngacion, que es tan promlSona.
EI problema de comienzo de las fisuras

aparece vinculado aI de la fisuracion de
las obras en ausencia de solicitaciones me

canicas externas, bajo la accion de causal

ffsico-quimicas, Las fisuras realmente perju
diciales daiian las obras en la edad joven
del hormigon, y por tanto, en la etapa en

que es mas facil cambiar el comportamiento
del material. Por eso aparece posible que
las mismas investigaciones permitan a corto

plazo reducir 101 riesgos de fisuraciones

perjudi.ciales y, a largo plazo, sirnplificar
las reglas del arte.

El autor precisa las ideas refiriendose a

dos problemas bien definidos y muestra

cuales sedan los caminos indicados para
aboradarlos. Para evitar la fisuracicn plasti
ca del hormigon fresco visualiza como so

lucien el desarrollo de pastas de cemento

de baja porosidad. Para contrarrestar 1a

flSuracion temprana, vinculada a la hidra
tacion del cemento, apunta hacia la pre
tension por expansion de origen qu{mico.
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Efectos de choque sobre el hormigon
armado.

KAVRYCHINE, M. Effects de choc
sur le beton arm e, Annales de
L "lnstitwt Technique du Batiment
et des Travau x Publics, nO 356

(diciem bre 1977), pp. 133-180.
Se presentan e interpretan resultados de

ensayos de choque por calda libre de pro
yectilel rigidos sabre piezas de hormigon
armada. Se usaron dos dispositivos de en

sayo can altura de caida de 12 m y de
47 m y masas de 212 kg y 53 kg en el

primer caso y de 330 en el segundo, y
las piezas impactadas fueron bloques y vigas.

En el curso de las experiencias se obtu
vieron resultados de gran interes,

Los ensayos hechos en 105 bloques mos

traron que el hormigon puede resistir irnpor-
tantes fuerzas de contacto bruscas can la
condicien de que este convenientemente
reforzado par armaduras en la zona del

impacto; el coeficienre de restitucion de
velocidades resulta bajo.

En las vigas se pueden producir dos
modos de falla: a) instantaneamente por
daftos causados por las ondas de cheque
o par destruccion local par irnpacto, y b) por
flexion durante el movirniento oscilarorio

que sigue al impacto. La investigacion se

concentro principalmente en el modo b).
Las medidas de la flecha y de las de

formaciones locales de la seccion mas soli
citada de vigas isostaticas con cheque cen

tral, mostraron una aceptable concordancia
con los calcuJos hechos tomando en cuenca

solo el modo fundamental (el momenta de
inercia se calculo despreciando el horrnigon
sometido a traccion).

La energia necesaria para la falla total
de una viga por flexion dinamica se puede
deducir de la energia de destruccicn total
en solicitacion estatica, calculada a partir
de la curva flecha-carga. Depende de la
cuantia de la armadura transversal y es

muy superior a la energia absorb ida hast�
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lIegar al estado limite.
En el caso de que la falla ocurra por

rotura de las armaduras antes de que el

horrnigon se rompa, el usa de horrnigon
reforzado con fibras reduce la energia nece

saria para la destruccion por flexion.
A la vista de estos resultados se sacan

conclusiones sobre el diseiio de vigas que
deben resistir irnpacto (cuantia, densidad
de la armadura transversal, armadura de

compresion}.
Los resultados que conciernen a la falla

de vigas pore flexion dinamica son validos

tambien para otros efectos dinamicos dife
rentes del impacto, como por ejemplo ac-

. ..

Clones srsrrucas,

Aplicacion del microscopio de barrido
a estudios de fractura del hormigon.

DERUCHER, K.N. Application of
the scanning electron microscope
to fracture studies of concrete.

Building and Environment, vol. 13.
nO 2, pp. 135-141.

EI hormigon sometido a compresion falla
cuando un sistema de macrogrietas, que se

van desarrollando a medida que aumenta la

carga. se propaga en una extension tal del

material que este ya no es capaz de soportar
la carga. Muchos investigadores suponian
que el mecanismo de fana del horrnigon
estaba ligado a un sistema de microflsuras
internas- Sin embargo, la deteccion de tales

microfisuras permanecen en la incertidum

bre debido a las limitaciones de las tecnicas

experimentales-
Para rnejorar las observaciones el auror

desarrollo procedirnientos especiales que per
mitieron sorneter a compresion probetas
de hormigon dentro de la camara de vacio

de un microscopic electronico de barrido

(MEB). Una dificultad que hubo que veneer
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fue secar previamente las probetas basta
bumedad molecular sin generar microfisuras.

Se encontre que existian microfisuras
en el bormigon antes de la apllcacicn de

cargas, las cuales se atribuyeron a retraccion

y tenian las caractedsticas de microfisuras
de adherencia en la interfaz entre el arido
y la pasta con extensiones bacia la matrlz.

Tales fisuras se propagan hacia la matrlz

y se ensanchan al incrementarse el campo
de tensiones. A medida que la compresion
se acerca a la resistencia de rotura del

bormigon esas microfisuras se transforman
en macrogrietas y con el tiempo provocan
la falla del elemento.

Haciendo crecer la magnitud de las com

presiones, ya al llegar a valores tan bajos
como un 150/0 de la resistencia a la rotura,
las microftsuras de la matrlz se ensancban y
propagan basta el punto de empezar a hacer
conexiones entre las microfisuras de adhe
rencia.

A 450/0 de la rotura la interconexion
es casi total.

Con compresiones de 75% de la rotura

comienzan a conectarse las microgrietas de
la matrlz y se supone que si se bubiera

seguido incrementando la compresion tales

grietas continuarlan ensanchandose y propa
gandose basta producir la falla del hormigon.

Para mejorar las observaciones el autor

decidU, usar el microscopio electronico de
barrido (MEB) en razon de su clara ven

taja sobre el microscopio optico y el elec
tronico de transmision, Fue necesario de
sarrollar procedimientos ad-hoc para con

trarrestar dos importantes limitaciones del
instrumento. Una de ellas es que el espacio
disponible para la colocacion de la probeta,
inclufdo el dispositivo de ensayo, era la
camara de vacfo, de 13 x 18 x 4 ern,

y en consecuencia hubo que diseiiar espe
cialmente tanto la una como el otro, La
otra dificultad es que por el alto vacfo
de la camara, las probeias no deben con

tener agua evaporable y por tanto habia

que someterlas previamente a un secado

que no generara microftsuras; tal objetivo
se consiguio con un procedimiento de cuatro

ciclos de 25 dias de duracion combinado
con observacion con microscopio optico
para conflrrnar que no se generaban mi

crogrietas.

Silicatos calcicos hidratados obtenidos
mediante sintesis hidrotermica.

ARNADO, J.R. Y CASALS, P.E.

Memoria para optar al titulo de

ingeniero civil. Facultad de Ciencias

Flsicas y Matematicas, Universidad
de Chile, Santiago, diciembre 1977.

EI objetivo fundamental de este trabajo ha
sido estudiar el comportamiento de mezclas
de cal y silica finamente molida tratadas
en autoclave, frente a distintos ensayos y
anaIisis, con el proposito de explorar su

utilizacicn en hormigones livianos.
EI trabajo comprende dos etapas dife

rentes. La primera corresponde a una reco

pilacion de antecedentes bibliogrsflcos que
se ba desarrollado a traves de los tres pri
meros capitulos. En ellos se han abordado
temas tales como aspectos generales sobre los
silicates caIcicos, tecnologia de los trata

mientos en autoclave y una slntesis de la

qufrnica de los silicatos caIcicos.
Esta primera etapa fundamenta el desa

rrollo de la parte experimental. En esta se

han determinado las propiedades mas impor
tantes de estas mezclas; tales como: resis

tencias a flexion y compresion, variadones

dimensionales, absorcion y saturacion, ais
laciones acusticas y termicas y adherencia
con el acero.

En general, estas mezclas presentaron
buena resistencia a la cornpresion y acep
tables valores de aislacion termica y acustica,
con peso inferior a los hormigones tradicio
nales. Sin embargo, los resultados de las
vanaciones dimensionales abarcaron un

amplio rango de valores no todos saris
factorios.

Este trabajo se realizo en la Seccion

Aglomerantes de IDIEM y fue dirigido por
el profesor Mauricio Ossa.




