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Contribucion al estudio de la fluencia

y de la recuperacion de la fluencia.

DREUX, G. Y GORISSE, F. Con

tribution a l'e tu de du fluage et du

retour du fluage. A nnales de

17nstitu t du B atim en t et des Travaux

Publiques, nO 377 (noviem bre 1979),
Serie Beton, nO 191.

En el Centro de Ensayos de Estructuras

de Saint-Remy-les-Chevreuse se ha progra
mado una investigacion orientada principal
mente al estudio de la recuperacion de la
fluencia (parte recuperable de la fluencia

por disrninucion de tensiones). Este es

un pun to que ha sido bastante menos

investigado que el de la fluencia propiamen
te tal. Hay pocas informaciones relacionadas
con este punto que permitan evaluarlo en

los diversos casos que se puede presentar
y algunas de las teodas adelantadas, como

por ejemplo, la simple reversibilidad de la

fluencia, son muy controvertidas.
En esta investigacion se prepararon mu

chas probetas en forma de columnas de
2 m de altura y de 25 x 25 0 20 x 20 ern

de seccion transversal y otras de 7 x 7 x 28 ern,

de hormigon arm ado precomprimido las

primeras y de hormigon simple las segundas.
Entre las distintas series se vario la edad

de aplicacion de carga y de duracion de
ella; las tensiones del hormigont la calidad
del horrnigon y las condiciones de curado.

Por cierto que el primer paso Cue pro
ducir fluencia, por 10 cual se aproveche
para estudiar este fenomeno prelirninar. El

problema de la interferencia entre la re

traccion y la fluencia fue tambien aborda
do, proque el irnplica la dificultad y aun

la irnposibilidad de aislar la fluencia en

estado puro.

En este trabajo, despues de describir los

procedirnientos experimentales y de presen
tar los resultados obtenidos, se propone

un metodo de caIculo expresado en un

conjunto de formulas para la evaluacion
de la fluencia, asf como de la recuperacion
de la fluencia en las condiciones mas di
versas.

Se presenta un buen numero de ejemplos
que demuestran buena concordancia entre

los resultados calculados y las medidas ex

perirnentales.
En conclusion, los resultados de esta

investigacion, que tenia un enfoque orienta

do hacia la aplicacion en ingenieria, no se

apartan mucho de los que se obtienen con

los metodos de calculo del CEB-FIP, dentro
de los limires de las grandes e inevitables

aproxirnaciones. Sin embargo, eI metodo

propuesto aqui concuerda mejor con la
realidad experimental y tiene la ventaja
adernas, de poder procesarse muy facilmente
con una calculadora de escritorio.

Una descripcion matematica de la
deformacion del horrnigon bajo cargas
complejas.

KOTSOVOS, MD. Y NEWMAN,J.B.
A mathematical description of the

deformational behaviour of con

crete under complex loading. Maga
zine of concrete research, vol. 31,
nO 107 (junio 1979), pp. 77-90.

Se presenta una formulacion matematica .

del comportamiento del hormigon bajo cual

quier tipo de carga estatica de corta dura
cion, basoindose en un material modelo de

iguales caracterfsticas, Sus propiedades me-
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canicaa se defmen sobre la base del ana
lisis de datos experimentales de ensayos
de hormigon bajo diversos estados de ten

siones multiaxiales realizados en el Colegio
Imperial de la Universidad de Londres. En

ese analisi. cada estado de tensiones y de
formac:iones se deseompone en sus compo
nentes hidrostaticc y desviatorio y se acepta
que cualquier comportamiento no lineal es

consecuencia de procesos de fractura ligados
a tensiones elevadas. Estos procesos originan
huecos en el interior del material y dan

lugar a altas concentraciones de tensiones,
predominantemente de traccien,

Las propiedades rnecanicas del material
modelo quedan completamente definidas

por las curvas experimentales a - f Y T - '1
obtenidas para hormigon hasta tensiones
inferiores al comienzo de propagacion de un

estado inestable de fractura.
EI efecto de los procesos de fractura

ulterior a ese estado inestable tambien se

ha podido expresar, sobre la base de datos

experimentales obtenidos en hormigon, para
tensiones superiores al limite anterior.

La deduccien de las formulas matemati
cas se baso en la hipotesis de que los
efectos de las condiciones de borde y de los
recorridos de aplicacien de tensiones son

despreciables, la que, por 10 demas, esta

respaldada por evidencia experimental.
Las expresiones que dan la parte ascen

dente de la curva tension - deformacicn
son validas para un rango de hormigones
con resistencias ciHndricas a la compresion
que van de 20 a alrededor de 70 N/mm2.

Evaluacion en la obra de la resisten

cia del hormigon, Metodo de "arran

camiento.

JOHANSEN, R. In situ strength
evaluation of concrete. The "break

off" method. Concrete Internation

al, vol. 1, nO 9 (septiembre 1979),
pp.4S-51.

EI autor considera que 101 sistemas tra-

dicionales de control de calidad del hor

migon, basados en la determinacion poten
cial de la resistencia del hormigon, se hacen
cada vez mas inapropiados. En particular
estima que, con los metodos modernos de
construccion, esa resistencia potencial tiene

poco que ver con la resistencia del hor

migon colocado. Ademas, cree que aquella
sirve muy poco para garantizar la seguridad
de una obra en las etapas en que los

nesgos son mayores.
Como colorario de esos planteamientos

lIega a la conclusion de que un sistema

legico de control de calidad debe consistir
de: a) procedimientos para establecer la
resistencia potencial en un control de rutina
durante la produccion basado en ensayos
acelerados simples y b) el control de la
resistencia del hormigon en la estructura

misma durante las etapas de construccion
mas importantes para el avance y la segu
ridad.

Para lograr estos objetivos propone el
uso de un nuevo metodo de ensayo en

sitio, ilustrandolo con referencias a su apli
cacion a un pavimento de un aeropuerto
de hormigon al vaclo.

EI rnetodo de ensayo determina la re

sistencia a la flexion del horrnigon en una

seccion circular paralela a la superficie de
este y a una distancia determinada de ella.
Para realizarIo practicamente se dejan inser

tados tubos de dimensiones apropiadas en

determinadas posiciones durante la colo
cacion del hormigon, a cuyos retiros quedan
trozos cil1ndricos de hormigon adheridos
solamente en la base al resto del material;
otra alternativa es hacer una perforacion
con broca en el hormigon ya endurecido.
EI arrancamiento, 0 rotura se produce por
flexion, aplicando una fuerza al nivel supe
rior del ciIindro.

Los resultados y experiencias de las apli
caciones practicas mostraron que el merodo
es rapido y sencillo y muy sensitivo a las
condiciones de curado. La correlacion con

la resistencia a la compresion del hormigon
es satisfactoria. EI metodo es particularmen
te apropiado para hormigon de muy poca
edad.
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Determinacion de la resistencia del

hormigon por medio de testigos de

pequeno diametro,
BUNGEY. J.H. Magazine of Con

crete Research, vol. 31, nO 107

(junio 1979) pp. 91-98.

En diversas oportunidades se han usado

testigos de pequeno diametro para estable
cer la resistencia del hormigon y seria
econcrnicamente ventajoso hacer uso mas

frecuente de ellos, siempre que hubiera
buena correlacion entre esas resistencias y
las de probetas norm ales. En este trabajo
se analizan los resultados de una investiga
cion de laboratorio en que se utilizaron

testigos de 44 mm de diarnetro. EI pro
grama experimental hizo uso de mas de

300 testigos extraidos de prism as de hormi

gon especialmente preparados. Se emplearon
23 dosificaciones diferentes, cubriendo un

rango de resistencias de 100 a 800 kgf/cm1 •

con tarnafio maximo del arido de 10 mm

o 20 mm. Se hizo variar tambien la razon al
tura diametro de los testigos en ocho grupos
con un rn inirno de 1.2 y un maximo de
2.0.

Se encontro que el efecto altura diametro
es bastante mayor que el que se indica
en normas de uso corriente.

Por otra parte. el coeficiente de variacion
en una serie de testigos extraidos de un

determinado hormigon es del orden de 8",.

Sin embargo. entre hormigones diferentes,
entra en juego la sensibilidad del pequefto
tamafio a muchos factores, como diferencias
de dosificacion y procedimiento de ensayo,

y se produce una gran variabilidad en los

pronosticos de resistencia, de suerte que
no son validos para este caso los proce
dimientos de conversion de testigos a cubo
usados con testigos de tamafio normal. Para

mejorar la prediccion debe tomarse en con

sideracien la orientacion de los testigos y
el tamai\o maximo del arido y especialmente,
tomar un numero importante de testigos
porque el rango de incertidumbre con un

lfrnite de confianza de 9S"'es de ± (36/";;;)"'-
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Especificacion para el proyecto y
construccion de chimeneas de hor

migon armado.
ACI 307-79, ACI COMMITTEE 307

Specification for the design and

construction of reinforced concrete

chimneys. ACI Manual of concrete

practice 1979, Part 2. pp. 307 - 1 a

23.

Se trata de la nueva version modificada
de la norma existente. Los cambios princi
pales son 1. exigencia de que se usen dos
mallas de armadura en las paredes de todas
las chimeneas, mientras que la norma anti

gua solo las exigia para paredes de mas
de 45 em de espesor; y el requisito de que
las secciones horizontales de las chimeneas
se calculen para absorber la presion radial
del viento distribuida alrededor de la chi
menea. Se incluyen las formulas para cal
cular las tensiones que se originan en estas

condiciones. Hay much os cambios menores

que. sin embargo. sirven para actualizar
la norma.

La especificacion comprende los mate

riales, la construccion y los requisitos de

proyecto para las chimeneas, como asi mis

mo. las cargas de caIculo recomendadas y
los procedimientos para calcular las tensio

nes. Para simplificar la solucion de las
formulas se incluyen series de curvas. Si

bien el metodo de calculo es aplicable
originalmente a las chimeneas, puede usarse

para otras secciones circulares, con 0 sin

aberturas, en que el espesor del manto sea

pequeno en proporcicn al diametro.
Tambien se recomiendan formulas para

determinar la gradiente de temperatura a

traves de la pared. producida por la dife
rencia de temperatura entre los gases del
interior y la atmosfera externa y concomi
tantemente los procedimientos para calcular
las tensiones verticales y circunferenciales
derivadas de esa gradiente. Par ultimo, se

dan las formulas para combinar las tensiones

produddas por las cargas permanentes y de
viento 0 sismos con las debidas a la tempe
ratura y en conjuncion con ello se presen-
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tan las tensiones admisibles de caIculo en

el hormigon y en las armaduras. Como se ve,

a pesar de que la especificacion se remite
a la norma ACI 318 en los aspectos gene
rales de caIculo de hormigon armado, las

hipotesis de caIculo se basan en tensiones
admisibles y no en la condicion de rotura,

como sucede en la ACI 318.

Materialcs de ingenieria y sus aplica-
.

clones.

FINN. R.A. Y TROJAN. P.K. Me

G raw-H ill Latinor am ericana, S. A.

1979.542 pp.
La enseiianza de materiales ha sido siempre
uno de los aspectos basicos de la forma
cion de los ingenieros. La forma en que
se ha impartido sufrio un vuelco a partir
de los anos 50. especialmente en EUA.

Antes de esa fecha los textos ten ian una

marcada orientacien hacia la descripcion
de propiedades y de procesos de fabrics

cion. entregando un mundo Ileno de datos

pero vacio de conceptos. Despues, en

cambio, hizo su entrada la ciencia de los

materiales con su caracter ricamente con

ceptual. Este nuevo enfoque enriquecio ra

pidamente la capacidad de conocer los rna

teriales, pero hizo caer en la frecuente ten

tacion de perseguir satisfacciones intelectua
les y descuidar, con ello, el objetivo de la
formacion profesional. Era necesario desan
dar algo del camino para situarse en una

posicion intermedia,
Esta obra, primera version en castellano

del original norteamericano de dos pro fe
sores de la Universidad de Michigan. ha
encontrado una posicion de equilibrio, en

que la reorfa basica se usa como solido

soporte para la exploracion de problemas
practices pertinentes a los materiales irnpor
tantes.

La obra separa 105 materiales en tres

dases diferenciadas por sus estructuras cons

titutivas y como consecuencia de ello, por
sus propiedades. Son elias los metales, los

ceramicos y 10. poHmeros 0 plastico.. En
los diez primeros capitulo. Ie estudian, por
separado, las estructuras de cada uno de
esos materiales y se analizan sus propieda
des mecanicas y el empleo de variedades
comerciales importantes.

En el capitulo 11 se estudia la resis

tencia a la fatiga, al impacto y a la fluencia
lenta (creep). ademas de la resistencia a la
traccion y a la compresion y dureza.

En los cuatro capltulos fmales se abordan
los problemas de la corrosion. las propieda
des electricas, las propiedades magneticas
y las propiedades opticas y termicas.

Cada capitulo esta ilustrado con la pre
sentacion de casos practicos. y a su termino

hay un resumen de los temas que en el
se trataron y un numero importante de

problemas.
E.G.G.

Metodologia y pr<wamas computacio
nales para el analisis de la estabilidad
de taludes.

KARZULOVIC. A. Y RUZ. M. Me

moria para optar al titulo de Inge
niero Civil. Facultad de Ciencias

Ffsic as y tAatematicas. Universidad

de Chile. Santiago. noviembre 1979.

Mediante un examen global de la geomor

fologia y geologia de Chile. se presenta un

sistema de calificacion y clasificacion de

desplazamientos asi como una zonificacion
del riesgo de ocurrencia de estos,

Considerando aquellos factores que in flu

yen en la estabilidad de laderas y taludes,
se discute una metodologia de analisis del

problema. la que se traduce en el plantea
miento de un modelo generalizado que per
mite emplear los metodos de equilibrio
limite de 1 anbu. de 1 anbu modificado, de

Morgenstern y Price y de Bishop simplifies
do. La modelacion propuesta perrnite consi
derar factores tales como la ocurrencia de
sismos, escurrimiento de aguas subterraneas,
presencia de discontinuidades y el efecto de
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la consolidacion de un estrato blando,

SegUn un anaIisis comparativo se sugieren
ideas para la mejor utilizacion pnictica de
estos metodos, y se discuten los otros mete
dos bidimensionales de analisis existentes,

Se discute el problema de la tridirnen
sionalidad del fenorneno, planteandose su

estudio mediante un analisis bidimensional

equivalente y sugiriendose un procedimien
to para su estudio riguroso.

Finalmente se estudian casos reales, chi
Ienos, empleando un programa computacio
nal que utiliza la metodologfa propuesta,
concluyendose que los resultados obtenidos
son cualitativamente muy buenos.

Este trabajo se realizo en IDIEM y fue

dirigido por el profesor Pedro Acevedo.

Comportamiento sismico de uniones

viga-columna de hormigon armado.
Y AN EZ, F. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil, Facultad

de Ciencias Ffsicas y Ma re m at ic as,

Universidad de Chile, Santiago, no

viem bre de 1979.

En este trabajo se estudian las uniones viga
columna de hormigon armado sometidas a

cargas alternadas. En primer termino se

ex pone el estado del arte de esta materia.

Luego se esrablece, como resuhado de ensa

yos, la influencia de la geometda de la
union externa, especificamente, la razon
altura/ancho, en su resistencia al corte. Se
muestra que las columnas cortas son un

modelo adecuado para el comportamiento
al corte del nudo. Se da a conocer, adernas,
un mecanismo de falla de dicho modelo.
En tercer termino se confirms que la cola
boracion del hormigon a la resistencia al
corte de las vigas de marcos sismorresis
tentes es nula en la zona de rotula plastica.
Por ultimo, se establece que es posible re

cuperar la resistencia y ductilidad, mediante
la reparacion con resinas epoxicas, de las
uniones viga-columna de hormig6n armado
severamente danadas.

Este trabajo se realizo en IDIEM y fue

dirigido por el profesor Ernesto Gomez.

ISS

Aplicacion del metodo de elementos
finitos a mecanica de suelos.

BURMESTER, R. Memoria para

optar a l

Facultad

dtulo de lngeniero Civil,
de Ciencias Fisicas y Ma

Universidad de Chile,
, .

tematlcas,

Santiago, noviern bre 1979.

En este trabajo se desarrolla un metodo
de analisis y se proporciona un programa
de compuracion que utiliza el metodo de
elementos finitos para resolver problemas
de esratica de estado plano de tensiones
o de deformaciones, en suelos cuyo modelo
de comportamiento supone una relaci6n
constitutiva no-lineal conocida como Rela
cion esJuerzo-deJormacion hiperbolica.

EI merodo expuesto sirnula el comporta
miento no lineal de 105 suelos en problemas
en que las fuerzas externas aumentan pro
gresivamente, definiendo una serie de pasos
o incrementos sucesivos de fuerzas, cada
uno de los cuales es resuelto aplicando la
teoda de elasticidad, mediante el ajuste de

parametres 0 constantes elasticas a traves
de la relacion constiruriva mencionada.

EI program a de elementos finites apli
cado a mecanica de suelos EFAMS, esta
estructurado en forma didacrica de una

rnanera facil de adaptar a problemas espe
cfficos, permitiendo que ingenieros e in

vestigadores estudien las aplicaciones en

problemas pracricos de ingenierfa sin efec
tuar grandes sirnplificaciones que idealizan
al suelo, en una forma mas aproximada
a la situacion real y con una gran econornfa
de riempo profesional.

Los parametres que caracterizan el suelo

pueden ser determinados facilmente a partir
de los resultados de ensayos de laboratorio

(triaxiales estandares}, en los cuales se pro
cura reproducir las condiciones reales del
suelo.

Se presentan dos ejemplos de aplicaci6n
cuyos resultados ilustrados y comentados

permiten afirmar que el merodo de ele
mentos finites expuestos cumple su objeri
vo con bastanre aproximaci6n.

Este trabajo se realize en IDIEM y fue
dirigido por el profesor Mauricio Poblete,
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Estudio del modulo de elasticidad del

hormigon en funcion de su resistencia
. .,

y su composlclon.
GATICA, M.S. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil, Facultad

de t Cie ncias Fisicas y Matematicas,
Universidad de Chile, Santiago, di

ciem bre de 1979.

EI prcpesito de este trabajo fue estudiar
el modulo de elasticidad del hormigen en

funcion de su resistencia y de su compo-
...

SlC10n.

Con este objeto se hizo un analisis de
las formulas dadas por las normas mas
conocidas: ACI, CEB, DIN, BS Y chilenas,
y de las formulas que relacionan el modulo
de elasticidad con la composicion del hor-

. ,

rmgon.
Se estimo que los parametres mas signi

ficativos eran la resistencia del hormigcn
y la razon agregado-cemento y en conse

cuencia se elaboro un programa experimen
tal en que se prepararon cilindros de hor

rnigon, mortero y pasta de cemento con

resistencias escalonadas en un rango de
140 a 600 kgf/cm2 y razon agregado
cernento de 0.0 a 13.1. Los cilindros se

sometieron a ensayos de acuerdo a la nor

ma Rilern Concrete Test Methods y se

analizaron los resultados comparandolos con

los de las normas mencionadas y con las
formulas de los materiales compuestos. De

este analisis se puede deducir:

que la formula de la norma ACI no es

aplicable a los hormigones normalmente
usados en la zona central de Chile.

ninguna de las formulas de normas con

cuerdan con los resultados experimenta
les, pero la formula de la norma CEB

da valores razonables dellado de la seguri
dad.
un procedimiento aceptable es fijar un

valor de E para cada clase de resistencia.
En el trabajo se proponen valores para

cada una de las dases de hormigones
de la norma Chilena.
Este trabajo se realizo en IDIEM y fue

dirigido por el profesor Ernesto Gomez.

Estudio sobre pastas de cemento.

Ensayos acelerados.
COFRE, G.F. y MARCANTONINI, C.

Memoria para optar al dtulo de

Ingeniero Civil, Facultad de Ciencias

F{sicas y Matematicas, Universidad

de Chile, Santiago, diciembre 1979.

Se hace una resefia de la fabricacion del

cernento, de las diferentes clases y tipos
que se conocen y un breve estudio de las
reacciones de hidratacion,

Se rev isan las principales normas inter

nacionales actualmente vigentes en el control
de calidad de los cementos. Se da cuenta

de investigaciones mediante las cuales se

analiza la posibilidad de controlar la calidad
del cementa por medio de ensayos acele
rados con diferentes tipos de probetas y
metodos,

Experimentalrnente se fabricaron en el
IDIEM miniprobetas de pasta de cementa

curadas con un metodo acelerado. Sus re

sistencias se correlacionaron con las obteni
dad mediante el ensayo normal RILEM.

Las relaciones encontradas permiten prede
cir a 3 horas de edad la resistencia a los
7 y 28 dias del merodo RILEM.

Se define un metodo de medici6n de
retraccion del cemento en su estado plas
tico y en su primera etapa de endurecimien
to utilizando miniprobetas de pasta de ce

mento y un microscopio de deslizamiento
horizontal. Se comprobo el rnetodo en

muestras de cemento de grado corriente
de diferentes fabricas.

Este trabajo se realize en IDIEM y fue

dirigido por el profesor Mauricio Ossa.




