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RESUMEN

A p esar del al1ance que ha e xp erim entado la tecnologia
del hormigon y de los numerosos m eto dos desarrolla

dos para el analisis del hormigon fresco, awn no se cuen

ta con un ensayo que se p ueda c onsiderar op tim o para
el control en ob ra,

Despues de describir y an alizar algunos m eto dos

gravim etricos oficializados por las normas alem anas

para de term inar la razon agua cementa y reconstituir

los componentes del hormigon, se comentan dos pro·
cedimientos desarrollado s en IDIE.W para el control

del hormigon y que han sido ap licado s en ob ra.

INTRODUCCION

Las resistencias me c anicas y la durabilidad del h orrn igo n se determinan mediante

el ensayo de probetas que porporcionan informacion a. 3, 7 0 28 d ias de su

fabricacion.

La tecnologia del h orm igc n ha intentado, desde hace bastante tiempo,
la busqueda de procedimientos que puedan dar un temprano diagn esrico de

la calidad del h orm ige n endurecido. Acelerando el proceso de endurecimiento
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por medio de agua caliente 0 vapor se puede obtener, al cabo de algunas horas
una resistencia que puede correlacionarse con la potencial a 28 d Ias. Estos

metodo. presentan algunas desventajas que los hacen poco practico. y no

siempre confiables. En efecto, cualquier ensayo que se efe ctfie con el h orm lgen
endurecido no permitira un diagnostico 10 suficientemente rapido como para
efectuar alguna enmienda a tiempo. Por otra parte, el endurecimiento acelerado

depende del arido y tipo de cemento empleados. Por ello, la corre la cio n entre la

resistencia acelerada y la normal dep enderan de la com poaic icn del h o rmlgcn,
Los habituales ensayes de control del hcrm igon , tales como determinacion

de la docilidad, contenido de aire, densidad etc. estan mas bien orientados a

verificar su uniformidad antes que a obtener informacion de su calidad.
En la busqueda de un ensayo que permita informacion de la calidad del

hormig6n a partir de las caractedsticas del h orm igon fresco y a los pocos minutos

de su fabricacion, se han desarrollado numerosos metodos gravime tricos, qu Irn i

cos, electricos y fisiconucleares que intentan obtener separadamente algunos de
los componentes del hormigon que mas influyen en su calidad, tales como el

agua de amasado 0 cemento, 0 bien, para determinar directamente la razon

agua cemento. De estos parametros, naturalmente el mas importante es el

ultimo de los nombrados, ya que de este dependen fundamentalmente las

propiedades del hormigon endurecido.

Los metodos de mas aceptacion son los gravimetricos por ser mas practi
cos. Del resto, el mas conocido es un metodo qufrn ico desarrollado por Kelly
y Vail que obtiene separadamente el contenido de agua aftadiendo a la muestra

de hormig6n una solucion de NaCI y el cemento a partir de su contenido de CaO.

Este m etodo tambien presenta algunas limitaciones para su ap licacicn,

La norma DIN 1045 ha introducido el valor de la razon agua cemento

como exigencia para verificar la calidad de hormigones de caracteristicas es

pecialea. Aunque con algunaa limitaeiones, permite el reemplazo de probetas a

com presien por la determinacion de la razon agua cemento. En la DIN 1048

ae indican procedimientol para efectuar los ensayos. Por su parte, la DIN 52171

proporciona un m etodo para reconstituir la com posicicn del hormigon a partir
de una m uestra de aproximadamente 40 kg, la que posteriormente debe divi

dine en trel sub-m uestras.

Las norm as chilen aa INN vigentes no contemplan como ensayo de control
.1 Inalisil del hormig6n frelco. Sin embargo, el IDIEM ha elaborado un ante

proyecto de la norma NCh 170 -la que actualmente est a en revision- en el que
Ie propone agregar como ensayo de control al anaHsia del horm igcn fresco para
determinar en obra lal cantidades de sus componentes. AI hacerlo obligatorio
junto con el enlayo de probetal a 28 dias, se podria obtener algun tipo de co

rrelacion entre la razon agua cemento y la resistencia del h orm igo n , 10 que fi
nalmente permitiria que el control del horrn igo n fresco fuera un ensayo alter-

nativo del de probetal a 28 dial, a semejanza de 10 dispuesto por la norma

DIN 1045.
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METODOS GRAVIMETRICOS PARA EL ANALIS1S

DEL HORMIGON FRESCO

De 101 numerosos metodas desarrollados, se co m e nt ar an en e st e articulo 101.

mente los gravimetricos recomendados por las normas a le m s na e y, po srerior

mente, dos de los experimentados en IDIEM

Control de la razon agua cementa por secado del hormigon
En el procedimiento por secado de la muestra, normalizado por la DIN 1048

_Ira parte, la razon agua cementa ale se obtiene de la igualdad:

ale e h ..41
C . ph

en que:

ph - Densidad aparente del h or m igo n fresco, kg/m 3

AI = Cantidad de agua obtenida por secado de Ia muestra, kg
C = Dosis de cementa del horm igo n , kg/m 3

ph = Masa de la m uestra, kg
EI procedimiento supone el secado de la muestra hasta obtener la condicro a

de saturado can superficie seca de los aridos, puesto que no se c cn te m p ls

eerrecclen del agua de ab so rc io n de ellos. Como hay que recurrir a la dOlifl':.

cion para obtener la cantidad de cemento, este m e t od o pierde su valor como

enuyo de control. Un 3% de diferencia en Ia dosis de ce m e n ro pu e d e onglnlr
un error de 0.02 en la raz o n ale obtenida.

Control de la razon a/c segun metodo Thaulow

Aqui la relacicn ale se obtiene a partir del peso h id ro st a ti c o de II m u e s tr a de

hormigon fresco:

ph
ale =

(FHe + k . F H G 1 - \ 1 + k
T-V

Siendo:
ph

T

V

k

= Peso en aire del horm igon colocado en el r e c ip ie n t e Thaulow, .. �
= Peso del contenido del re ci p ie nt e Ihormigon + agua1. I'I�'
= Capacidad de agua del r e cip ie nre ,

FH -

c-
FH =

G

= Relacio n arido total secolcemento, kg.
(pC - l)lpC p C = densidad real del c e rn e n t o , kg1dlll'
(pC - 1)lpC pC = densidad real del arido total. lilt dm1

Este ensayo tiene como principales in c o n ve n ie n t e s que Ie d e b e 4,.UIIII • I.

dOlifieacion para obtener la r e lacio n ar id o rc e m e nt o � la d e n ud .. J rco.1 ,i,. .Ihi, ••

tal.
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Reconstitution de los componentes del hormigen fresco segun DIN 52171

De una muestra representativa de horm igcn (aprox. 40 kg), se leparan dOl por·
cicnes PI Y P2, de 5000 g cada una, siendo el sobrante la porcien P,. La porcicn
PI Ie destina a determinar la cantidad de agua por secadc en una fuente de calor

Con la muestra P2 se obtiene el arido total GIt a partir del tamizado

humedo del horm igen por el tamlz DIN 0.2 mm *. Para ello e. necesaric co

nocer 0 determinar separadamente la fraccion fina del arido < 0.2 mm que
fue eliminada junto con el cemento. EI arido total de la muestra relulta de

la siguienre igualdad: Gl = GLI
•

1�0%/100% - 1. siendo GLI e l arido total

seco retenido en el tam {z 0.2 mm y f e l porcentaje de la fraccion fina del arido.
Con P, se obtiene la densidad aparente ph del hormig6n fresco compactado.

La composition del horm igcn , en kg/m3, resulta como ligue:

Aglomerante - «(Po - Gd/5000 g)' ph
(Cem ento + aditivo)

Aridototal - (GI/SOOO g)'ph

Agua - «(5000 g - Po )15000 g) . ph
En que: Po = peso seco del h orm igon PI
Si bien este metodo puede ser adecuado para reconsrieuir , en forma aproxi

mada, la com poaicie n del horm ige n, no 10 e. tanto como metodo de control
de la razon a/c ya que no consulta correccion por absorcion de 101 arido. en el

calculo del contenido de agua. La fraccion de arido fino <0.2 mm debe deter
m inarse en ensayo separado 0 aportarse como dato. Finalmente, en la cbtencien

del agua y cemento pueden producirse errore. al emplear mue stras diferentesl•

Metodo Thaulow modiflcad02

En IDIEM se e.tudio una m odlflcacien al m eto dc originalmente propuesto por
el noruego S. Thaulow, de tal forma que la re lacio n de mezclado arido/cemento
lea una incognita mas a determinar a traves del anaHaia de la m uestra y no dependa
de la informacion del fabricante del hormige n. Tambien se evito tener que
recurrir a la dosificacicn para obtener la relacie n arido grue.o/arido fino, a partir
de la cual se determina el factol' hidro stat ico * * ponderado del arido total.

EI peso hidrostarico de una m uestra de horm ige n fresco e. igual a la suma

de 10' pe.ol hidro.tatico de cada uno de IUS componente •. A partir de esta

definicion y, considerando que el peso hidro srdtico del agua e. cero, se obtiene:

FH
C' = P 'h - G' -

f.
L FHGL

f
. G'

(1 - 1) L a

• Reemplazado por tamiz 0.25 mm, IIegun 10 indica la norma DIN 1048·72, parrafo 3.3.1.
•• Se denomina factor hidoltatico de un cuerpo e a la expresion pc - 1/pC 0 tambien • I. relacion Yel Pc,

liendo pC I. denlidad real de e y P'e y Pc sus pelos hidroltatico. y en aire respectivamenre.
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En que:
C' - Peso hidrosra elco del cemento

Peso b ajo agua de la m uestra de h orm igon
Peso hidro ata tico del arido totallavado sobre tamices ASTM NO 4 Y NO 100

Factor h id ro starico del arido bajo tamiz ASTM NO 100

p'h =

G' =

L

FHJ =

t - Contenido ponderado de finos bajo tamiz ASTM NO 100 aportado por
aridos (expresado en tanto por uno).

La re lacio n de mezclado arido/cemento, Itm' determinada a partir

101

de
la muestra ensayada es:

G'
It =_J.

m
FHC. 1

FHG L (1 - I)
b

C'

La prcporcic n de los aridos grueso y fino existente en la muestra se

calcula a partir de las siguientes igualdades:

,

g =
g L

FHgL

1
y

F' 1
F=

L
-----:.....-

FHFL t1 -IF)(1 - Is)

Arido grueso de la muestra, que queda retenido en tamiz ASTM �4.

Arido fino de la muestra, que pasa por tamiz ASTM NO 4.

Contenido de finos bajo tamiz ASTM NO 100 (en tanto por uno) apor
tados por los aridos grueso y fino.

g'L y F'L = Peso hidro st a tico de los aridos grueso y fino lavados en tarn iz

ASTM NO 100.

FHgLy FHFL = Factor h idrosta rico de los aridos grueso y fino lavados en

tamiz ASTM NO 100.

Finalmente, para calcular la raz o n agua cementa ale se aplica la formula de

Thaulow, pero reemplazando el factor Ie de la d o sificacio n por el obtenido de

la igualdad b e introduciendo el factor hidrosearico ponderado del arido total.

Este mchodo por pesada h idrostarica permite calcular la densidad real del

h orrn igo n fresco y, al conocer su densidad aparente, tarn b ien es posible verificar

IU contenido de aire y reconstituir, en forma aproximada. la corn p osic io n

del horm igo n.

La m o dificac ie n introducida al m eto d o original supone el tamizado humedo

de la muestra de h orm igcn . A traves del tamiz ASTM NO lOOse elimina la

fraccion £ina < 0.149 mm (en la que esta contenida el cern e n t o j y para separarel
arido grueso lavado se incorpora al ensayo un tamiz ASTM NO 4.

Para el calculo de km se debe conocer los pesos hidro starico s del ar id o t o

tal lavado y del cemento contenidos en la muestra. Este ultimo se obtiene por
calculo (igualdad a), 10 que obliga a la determinacion de algunas constantes tales

como porcentaje del arido fino menor que tamiz ASTM NO 100 separado por
lava do y su factor hidro st a dco , asi como los factores h idrosrarico s del cemento

y del arido total lavado. Este ultimo puede ser obtenido directamente de la

donde:

g -

F -

Jg Y IF -
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muestre de hormlgen, registrando su peso seeo. Para determinar la razon ale hay
que eonoeer, ademas, el factor hidrostatico del arido total G.

La aplicacion en obra ha demostrado que el ensayo debe hacerse en forma

muy cuidadosa y con pesadas muy precisas. La duracicn de toda la o p eracion en

terreno, en la que no se incluye la determinacion de las constantes, no es

inferior a 45 minutos. Variaciones en las eonstantes ya sea por errores de ensayo

o por incluir materiales no representativos de la muestra, pueden producir
errore. en los resultados finales. Cuidado especial merece la determinacion del

porcentaje de material mas fino que el tamiz NO 100, ya que cualquier diferencia

hara variar la cantidad de cemento que se obtenga del anaHsis del horm igen, por
10 cual este ensayo debe efectuarse precisa, cuidadosa y frecuentemente.

Metodo por secado y tamizado humedo de una muestra de hormigon3
En la busqueda de un procedimiento mas directo, es decir, que no dependa de

mucha informacion previa que pueda introducir errores y significar mayor es

fuerzo operacional, se ha desarrollado en IDIEM un trabajo experimental para
determinar el contenido de agua por secado del hcrm ige n en una fuente de calor

y, a conrinuacicn, las cantidades de aridos grueso y fino a partir del tamizado

humedo de la muestra por los tamices ASTM NOS 4 Y 100.

Para el calculo de la razon ale se deben conocer solamente dos caractedsticas

de los materiales componentes del h orm igcn. La mas importante de elIas, por su

influencia en los resultados y por ser la mas inestable de las constantes requeridas.
e. el contenido de arido fino < 0.149 mm. EI porcentaje de dichos finos se

obtiene utilizando el mismo equipo del ensayo y en la forma usual de lavado.
Esta constante, como ya se ha dicho, debe verificarse con derta frecuenda para
evitar errores en la determinacion de los arid os. La absorcio n es otro dato que se

debe conocer previo al collculo y su determinacion no requiere mayores co

mentarios.

La re lacie n agua cemento ale se obtiene a partir de las siguientes igualdades:

G -

g L
= + __

F
....L........__

(I - Ig) (I - IF
a

gL'ag FL'aF
a = + -----=�

o

(I-Ig) (I-IF)
b

c
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En que:

40 - Agua de absorcion del arido total.

4,yap
- Absorcicn de los arid as grueso y fino (en tanto por uno).

Si se conoce la densidad aparente del horrn igcn fresco com pactado, e.

posible reconstituir, en forma aproximada, la com po sicion del horm igon,
A diferencia del metoda anterior, aqui solamente se deben aportar dos

datos que son ajenos a la muestra; e st o 10 hace mas directo y por ello, mas

confiable. Por otra parte, si e l secado se e fe ct u a a temperaturas superiores a

250°C, t arnb ien debiera evaporar el agua combinada qu im icam ent e COD el

cemento.

La can tid ad de agua obtenida por secado es generalmente mayor que la

real. Esto se debe a que el cemento aporta la humedad que ha absorbido del

ambiente. En efecto, muestras de cementa sometidas a temperaturas de 110°C
acusaron perdidas de peso del orden del 1 %. A mayores temperaturas e l cemento

continua perdiendo peso, por 10 que conviene tener e st o presente para no

exagerar el seeado 0 efectuar las correcciones necesarias.

En cuanto a la duracio n del ensayo, si se considera el tiempo ocupado en

determinar las numerosas constantes del rn et od o Thaulow modificado, el pro
cedimiento por secado no demanda mas tiempo que el anterior.

CONSIDERACIONES FINALES

Un m et o do ideal para e l an alisis del horm igo n fresco debiera reunir las siguientes
condiciones: a) ser de corta d urac io n , b) sencillo de ejecutar, c l de resultados con

fiables y d) no depender de informacion ajena ala muestra.

La duracion del ensayo debiera ser tal, que permita contar con informacion

antes de la c o locacio n del h or m igo n en los encofrados, ojala no sobrepasar los

20 minutos. EI procedimiento y equipo empleados debieran ser comprensibles
y sencillos, incluso para personal no especializado. Toda informacion requerida
para el ensayo debiera obtenerse directamente de la muestra analizada, sin el

empleo de datos de la d ostficacio n tales como re la cio n de mezclado, contenido
de finos, densidad real de los aridos a del c e m e n to etc. Si se re curr e a informacion

ajena a la muestra, sea e st a obtenida de la do sific ac ion 0 de otro s ensayos

adicionales, se deberia tener la seguridad de que los resultados finales seran 10 su

ficientemente precisos. EI error de ensayo no debiera ser superior al 2%.

Parece ser que en el actual estado en que se encuentra la tecnologia del hor

migon, no existe aun un metoda que cumpla todas las anteriores condiciones

sefialadas. EI metoda por secado propuesto par la DIN 1048, aunque cum ple re

lativamente can los puntas a) y b), pierde validez al incorporar como dato al en

layo la dosis de cementa de la do sific acicn , especialmente cuando e l suministro

de este no se aplica en balsas sino par medio de silos. El m e ro dc por pesada hi-
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droltatica de la norma alemana re quiere de tecnical mas culdadosas y m edicicnes

muy precilal en IU ejecucicn , LOl resuleados pueden resultar falseadol Ii el pelo e.

pecfflco de 101 aridol no es constante 0 Ii las relaciones arido/cemento y a

rido gruelo/arido fino de la m uestra no corresponden a las de la do sificacionDe

menor importancia ella variacion del peso especifico del cemento, debido a que
la cantidad de cemento en el horm igen es baja en comparacion con 101 aridol.

LOl metodos propuestol por IDIEM Ion mal adecuados para el control
del hormigon que 101 antericree, porque son independientes de la dOlificacion.

Obligan, en cambio, a un mayor tiempo de ensayo. El Thaulow modificado puede
ser confiable en la medida que tambien 10 sean lal constantes que se incorporan
al calculo. EI procedimiento por secado y lavado, por la reducida informacion

adicional que requiere, parece ser mas adecuado para el control en obra, pese
a IU largo proceso de ensayo.

Limitaciones de los metodos gravimetricos
LOl metodol que utilizan el tamizado humedo del horm igen y determinan el

contenido de material fino menor que tamiz ASTM NO 100 en ensayo aparte,

prele�tan Inseguridad en IU aplicacion cuando 101 aridos sufre n desgaste 0 tritu

racion durante el mezclado 0 Ii tienen mucho contenido de finos segregables,
Algunol autore.,·,5,6 recuperan la fraccion fina separada por lavado y por
diverso. procedim ienros: f{aicol, qu Im icos etc separan el cementa de 101 finos.

Eltol metodo., de tecnicas mas lofisticadas, emplean mueseras muy pequeiias
de hormigon, generalmente alargan el ensayo e impiden un completo lavado del

hormigon al re str ingir el agua para la ope racio n
,
estan mal bien disenados para

trabajol de laboratorio que al control de obra.

Si para mejorar granulcmetrfas se mezclan arenas de diferente contenido de

finol, durante el enaayo no el posible separar dichos aridos, 10 cual puede inducir

a errore I Ii la mezcla de lal arena. fue aplicada incorrectamente.

EI anali.is del horm ige n fresco no consulta el empleo de aditivos, pero
como la cantidad de eltos generalmente es muy pequefia en el h or m igo n , el

error que introducen es insignificante.
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ANALYSIS OF FRESH CONCRETE ON FIELD CONTROL

SUMMARY

S�II�ral methods for determining the constituents of fresh concrete and/or

th� water-cement ratio have been proposed, but none of the procedures examined

fully meets the demands wich must be made on testing practices if they are

to be used on field control.

This paper examines the German standards procedures based on gravimetric
measurements for the analysis of fresh concrete or the water-cement ratio

determination and two gravimetric methods developed in IDIE}"f for concrete

control on the field. •




